First-Tray

Gebrauchsanweisung

Patientenzielgruppe
Alle Personen, fUr die zur Behandlung
individuelle Loffel bendtigt werden.

vorgesehener Anwender
Zahnarzt

Zusammensetzung

Qualitative Angaben:

Oligomeres Urethanacrylat, Vinylesterharz,
2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-on oder um
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon,
(+-)-2,3-Dioxo-1,7,7-trimehyl-bicyclo-(2,2,1)-hep-
tan di-Bornan-2,3 dion, Diphenyl(2,4,6-frimethyl-
benzoyl)phosphinoxid,
2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on,
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat,
2,2-Diethoxyacetophenon, Kalk-Natron Glas,
amorphe Kieselséure, Farbstoffe (Pigment Red
146 = Cl 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 /
D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 /
Pigment Violet 19 = C.I. 73900), Aromastoffe
(Optamint).

Quantitative Angaben:
In 100 g sind 19 g Acrylate/Methacrylate und
80 g Glas enthalten.

Iweckbestimmung

First-Tray ist ein lichthdartendes Loffelmateri al in
Form von vorgefertigten Schablonen zur
Herstellung von verwindungssteifen
individuellen Abformiéffeln. Alternativ
erhdltliches dUnneres Material (Basisplatten)
kann zur Herstellung von Bissschablonen,
Bissnahmen und Einproben verwendet werden.

Indikation
Loffelmaterial:
- Individuelle Loffel

Basisplatten:
- Bissnahme
- Einprobe

Kontraindikationen

Das Material enthdlt Methacrylate.

Bei Patienten mit einer Allergie gegen
Methacrylate oder andere in dem Produkt
enthaltene Stoffe, nicht anwenden.

Leistungsmerkmale des Produkts
First-Tray polymerisiert mit Licht zu einem
festen und kompakten Polymerisat.

Spezielle VorsorgemaBnahmen

Vermeiden Sie jeglichen Augen- und
Hautkontakt mit dem unausgehdrteten Material,
also auch mit der inhibierten Schicht.

Wegen der Staubentwicklung beim Beschleifen
eine Absaugung verwenden!

Vorbereitung/Herstellung

- Die Konturen des zukUnftigen Loffels auf dem

Modell anzeichnen.

Untersichgehende Bereiche am Modell

ausblocken.

- Als Platzhalter fUr die Abformmasse, das

ganze Modell (z. B. mit Plattenwachs)

ausblocken und Stopps ausschneiden.

Bei sehr frockenem Gips, das Modell kurz

wadssern oder eine Modellisolierung oder

Alginat-Isolierung verwenden.

- Die Basisplatte aus der Dose entnehmen und
die Dose wieder verschlieBen.

- Die Basisplatte auf dem ausgeblockten

Gipsmodell adaptieren und z. B. mit einem

Skalpellin die gewUnscht Form schneiden.

Aus den Resten der Basisplatte einen Griff

formen und an den Léffel ansetzen.

- Den Loffel mit dem Modell in ein Lichtger&t

geben und ohne Vakuum aushérten.

Den Léffel vom Modell nehmen und von der

Unterseite nochmals polymerisieren.

Bei Polymerisation ohne Vakuum zur

Entfernung der Schmierschicht Alkohol

verwenden.

Zeiten:

Verarbeiten bei Tageslicht 20 Minuten
Polymerisation in UV- oder LED-Lichtgerdten, je
nach Gerdét:

1. Oberseite mit Modell
2. Unterseite ohne Modell

3-5 Minuten
3-5 Minuten

Ausarbeitung:

- Den individuellen Loffel mit Hartmetallfrésen
ausarbeiten und mit Schmirgelpapier
glatten.

Hygiene:

Abformungen mit individuellen First-Tray Loffeln
in eine desinfizierende Lésung auf
Glutaraldehydbasis legen. Die Dauer richtet sich
nach den jeweiligen Angaben des Herstellers.

Das fertige Medizinprodukt wird vom Zahnarzt
verwendet, z.B. fUr individuelle Loffel mit
Abformmaterial.

Vorsicht

Das Produkt wurde fUr den Einsatz im
Dentalbereich entwickelt und muss gemaB
Gebrauchsanweisung verwendet werden. Fir
Sché&den, die sich aus anderweitiger
Verwendung ergeben, Ubernimmt der Hersteller
keine Haftung. DarUber hinaus ist der Verwender
verpflichtet, das Material eigenverantwortlich
vor dessen Einsatz auf Eignung und
Verwendungsmaoglichkeit fir die vorgesehenen
ZIwecke zu prifen, zumal wenn diese nicht in der
Gebrauchsanweisung aufgefUhrt sind.

Nebenwirkungen
UnerwUnschte Nebenwirkungen sind nicht
bekannt.

Wechselwirkungen

Eine Wechselwirkung des Produktes mit anderen
Medizinprodukten, Arzneimitteln oder sonstigen
Stoffen ist nicht bekannt.

Lagerung
Das Produkt sollte zwischen 0°C - 22°C gelagert
werden.

Technische Daten
Biegefestigkeit mind. 130 N/mm?

Mindesthaltbarkeit
First-Tray nach Ablauf des Verfalldatums
nicht mehr verwenden.

Varianten
Oberkiefer-Schablone
F|2810003  rosa, 50 Stuck
2810020  blau, 50 Stick
F|2810034  natur, 50 StOck

Entsorgung

Nicht ausgehdrtetes Material kann mit Licht
(Sonnenlicht oder kinstlichem Licht)
polymerisiert werden und dann als Kunststoffab-
fall entsorgt werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt
aufgetretenen schwerwiegenden Vorfdlle sind
dem Hersteller und der zustdndigen Behdrde
des Mitgliedstaats, in dem der Anwender
und/oder der Patient niedergelassen ist, zu
melden.
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Instructions for use

Patient target group
All persons for whom individual trays are
required for freatment.

Intended user
Dentist

Composition Qualitative data:

Oligomeric urethane acrylate, vinyl ester resin,
2.2-dimethoxy-1,2-diphenylethane-1-one or by
2.2-dimethoxy-2-phenylacetophenone,
(+-)-2,3-dioxo-1,7,7-frimehyl-bicyclo-(2,2,1)-hep-
tane di-bornane-2,3 dione, diphenyl(2,4,6-tri-
methylbenzoyl)phosphinoxide,
2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propane-1-one,
2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate,

2.2 -diethoxyacetophenone, soda-lime glass,
amorphous silica, dyes (Pigment Red 146 = ClI
12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red
30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment
Violet 19 = C.I. 73900), flavourings (Optamint).

Quantitative data:
In 100 g there are 19 g acrylates/methacrylates
and 80 g glass.

Intended purpose

First-Tray is a light-curing tray material in the form
of prefabricated templates for the fabrication of
torsion-resistant customised impression frays.
Alternatively available thinner material (base
plates) can be used for the fabrication of bite
templates, bite registrations and try-ins.

Indication
Tray material:
- Customised trays

Base plates:
- Bite registration
- Try-in

Contraindications

The material contains methacrylates.

Do not use in patients with an allergy fo
methacrylates or other substances contained in
the product.

Performance characteristics of the product
First-Tray polymerises with light to form a solid
and compact polymer.

Specific precautions

Avoid any contact between the eyes and skin
and the uncured material, i.e. also with the
inhibited layer.

Always use a dust extractor when trimming the
tray!

Preparation/Manufacture

- Mark the outline of the future tray on

the model.

Block out the undercuts on the model.

- To create a spacer for the impression material,

block out the entire model (e.g. with a sheet

of wax) and cut out stops.

If the plaster is very dry, soak the model briefly

in water or apply dye isolation or an alginate

isolation.

- Remove the baseplate from the box and
close it.

- Once the model has been blocked out,

adapt the baseplate to it and cut to shape

using, e.g. a scalpel.

Use the remaining material to form a handle

and attach it to the tray.

- Place the model and tray in a light-curing unit

and cure without vacuum.

Remove the tray from the model and

polymerize once again from the underside.

If the tray has been cured without a vacuum,

use alcohol to remove the smear layer.

Times:

Working at daylight 20 minutes
Polymerisation in an ultraviolet or LED light-curing
units, depending on the unit in use:

The top of the tray, on the model

3-5 minutes

The underside of the tray, off the model

3-5 minutes

Trimming:
- Trim the custom tray with tungsten carbide
burs and smooth it with sandpaper.

Hygiene:

Immerse impressions taken with First-Tray
customs trays in a disinfectant solution based on
glutar aldehyde. The time depends on the
disinfectant manufacturer's directions.

The finished medical product is used by the
dentfist, e.g. for individual frays with impression
material.

Caution

The product has been developed for use in the
dental sector and must be used according to
the directions. The manufacturer accepts no
liability for damage that results from use other
than the above. Furthermore the user is obliged
under his own responsibility to examine the
material for its suitability and its usage
possibilities for the intended applications,
especially if the latter are not detailed in the
directions for use.

Side effects
Adverse side effects are not known.

Interactions

Interaction of the product with other medical
devices, medicinal products or other substances
is not known.

Storage
The Product should be stored between 0° C - 22°C

Technical data
Flexural strength min. 130 N/mm?

Minimum shelf life
Do not use First-Tray after the expiry date.

Variants

Upper jaw template

REF|2810003  pink, 50 pcs
810020  blue, 50 pcs
810034  natural, 50 pcs

Disposal

Uncured material can be polymerised with light
(sunlight or artificial light) and then disposed of
as plastic waste.

All serious incidents related to the device shall
be reported to the manufacturer and to the
competent authority of the Member State where
the user and/or the patient is established.
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Notice d'utilisation

Groupe cible de patients

Toutes les personnes pour lesquelles des
porte-empreintes individuels sont nécessaires
pour le traitement.

Utilisateur prévu
Dentiste

Données qualitatives de composition:

Acrylate d'uréthane oligomere, résine d'ester
vinylique, 2.2 Diméthoxy-1,2-diphénylétha-
ne-1-on ou 2.2 Diméthoxy-2-phénylacétophéno-
ne, (+-)-2,3-Dioxo-1,7,7-timéthyl-bicy-
clo-(2,2,1)-heptane di-Bornane-2,3 dione,
Diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyle)oxyde de
phosphine, 2-Hydroxy-2-méthyl-1-phényl-propa-
ne-1-on, 2-Ethylhexyl-4-(diméthylamino)benzoa-
te, 2.2 Diéthoxyacétophénone, verre
sodium-calcium, silicates amorphes, colorants
(pigment Red 146 = CI 12485 / pigment Blue 29 =
CI177007 / D&C Red 30 = CI 73360 / pigment
Blue CI 74160 / pigment Violet 19 = C.I. 73900),
Arémes (Optamint).

Données quantitatives:
100 g contiennent 19 g d'acrylates/méthacryla-
tes et 80 g de verre.

Utilisation conforme

First-Tray est un matériau pour porte-empreinte
photopolymérisable sous forme de gabarits
préfabriqués destiné & la fabrication de
porte-empreintes individuels résistants & la
torsion. Un matériau alternatif plus fin (plaques
de base) peut étre utilisé pour la fabrication de
gabarits d'occlusion, de prises d'empreinte et
d'échantillons.

Indication
Matériau P.E :
- Cuiliéres individuelles

Plaques de base:
- Prise d'empreinte
- Essayage

Contre-indications

Ce matériel contient des méthacrylates.

Ne pas utiliser chez les patients présentant une
allergie aux méthacrylates ou & d'autres
substances contenues dans le produit.

Caractéristiques du produit
First-Tray polymérise & la lumiére pour
former un polymére solide et compact.

Mesures de précaution spéciales

Evitez tout contact avec les yeux ou la peau
lorsque le matériau n'a pas encore durci,
c'est-a-dire avec la couche inhibée.

En raison de la formation de poussiére lors du
poncage, utiliser un systéme d'aspiration!

Préparation/fabrication

- Dessiner les contours du futur porte-empreinte

sur le modele.

Faire adhérer les parties inférieures sur le

modéle.

- Fixer 'ensemble du modele (par ex. avec la

cire & plaques) afin qu'il maintienne en place

le matériau pour empreintes, et découper les
bords.

Sile platre est tres sec, arroser légérement le

modele ou utiliser soit lsolant pour modele

soit un isolant & base d'alginate.

- Retirer la plague de base de la boite et

refermer cette derniere.

Adapter la plaque de base au modele de

platre fixé et découper & la forme souhaitée,

par ex. d l'aide d'un scalpel.

- Former une poignée & partir des restes de la

plaque de base et la metire en place sur le

porte-empreinte.

Disposer le porte-empreinte et son modele

dans un appareil & lumiere et polymériser

sans vide d'air.

- Retirer le porte-empreinte du modele et
polymériser une nouvelle fois sur la face
inférieure.

- En ce qui conceme la polymérisation sans
vide d'air, utiliser de I'alcool pour refirer la
couche de lubrification.

Temps de fravail:

Travail & la lumiére du jour 20 minutes
Polymérisation dans les appareils & lumiere UV
ou LED, en fonction de I'appareil:

Face supérieure avec modele 3 & 5 minutes
Face inférieure sans modéle 3 & 5 minutes

Finition:

- Réaliser la finition du porte-empreinte
individuel & I'aide d'une fraiseuse & métaux
durs et polir avec du papier émeri.

Hygiéne:

Immerger les empreintes ainsi que les
porte-empreintes individuels First-Tray dans une
solution désinfectante & base de
glutaraldéhyde. La durée d'immersion varie
selon les indications données par le fabricant.

Le produit médical fini est utilisé par le dentiste,
par ex. pour des porte-empreintes individuels
avec un matériau d'empreinte.

Attention

Le produit a été développé pour un usage dans
le domaine dentaire et doit étre utilisé
conformément aux instructions d'utilisation. Le
fabricant décline toute responsabilité pour des
dommages résultant d'une utilisation autre que
celle prescrite. Par dilleurs, I'utilisateur est tenu
de vérifier ladéquation et la possibilité
d'utilisation du matériau de sa propre initiative
avant son utilisation, dans la mesure ou celles-ci
ne seraient pas mentionnées dans la notice
d'utilisation.

Effets secondaires
Des effets secondaires indésirables ne sont pas
connus.

Interactions

Une interaction du produit avec d'autres
dispositifs médicaux, médicaments ou autres
substances n'est pas connue.

Stockage
Le produit doit étre conservé entre 0° C et 22°C

Caractéristiques techniques
Résistance a la flexion min. 130 N/mm?

Durée de conservation
Ne pas utiliser First-Tray aprés la date
d'expiration.

Variantes

Modeéle de mdachoire supérieure
2810003 rose, 50 pcs
2810020 bleu, 50 pcs
F|2810034 nature, 50 pcs

Elimination

Le matériau non durci peut étre polymérisé a la
lumiére (lumiére du soleil ou artificielle), puis
éliminé en tant que déchet plastique.

Tous les incidents graves liés au produit doivent
étre signalés au fabricant et a I'autorité
compétente de I'Etat membre dans lequel
I'vtilisateur et/ou le patient est établi.
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Informacién para el usuario

Grupo objetivo de pacientes
Todas las personas para las que se requieren
cubetas individuales para el fratamiento.

Usuarios previstos
Dentista

Composicién Datos itativos:

Uretanacrilato oligomérico, resina de éster de
vinilo, 2.2 Dimetoxi-1,2-difeniletan-1-ona o

2.2 Dimetoxi-2-fenilacetofendn, (+-)-2,3-Dio-
xo-1,7,7-trimetil-biciclo-(2,2,1)-heptano
di-Bornan-2,3 diona, Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-
fosfindxido, 2-Hidroxi-2-metil-1-fenil-pro-
pan-1-ona, 2-Etilhexil-4-(dimetilamino)benzoato,
2.2 Dietoxiacetofenona, vidrio sodocdlcico,
silice amorfa, colorantes (pigmento rojo 146 = CI
12485 / pigmento azul 29 = CI 77007 / D&C rojo
30 = CI 73360 / pigmento azul Cl 74160 /
pigmento violeta 19 = C.I. 73900), aromas
(Optamint).

Datos cuantitativos:
En 100 g hay 19 g de acrilatos/metacrilatos y
80 g de vidrio.

Uso previsto

First-Tray es un material fotopolimerizable para
moldes en forma de plantillas prefabricadas
para la fabricaciéon de moldes dentales
personalizados resistentes a la torsion. El
material fino (placas base), disponible de
forma alternativa, puede usarse para fabricar
de placas de mordida, registros de mordida y
pruebas.

Indicacién
Material del molde:
- Molde personalizado

Placas base:
- Registro de mordida
- Prueba

Contraindicaciones

El material contiene metacrilatos.

No emplear en pacientes con alergia a los
metacrilatos u otras sustancias del producto.

Caracteristicas del producto
First-Tray se polimeriza con la luz hasta
convertirse en un polimero sélido y compacto.

Medidas preventivas especiales

Evite todo contacto con los ojos y la piel con el
material no curado, asi como con la capa de
inhibicion.

iDebido al polvo generado durante el ljado,
utilice un sistema de succion!

Preparacién/fabricacién

- Marcar los contornos de la futura cubeta
sobre el modelo.

- Paralelizar los sectores socavados sobre el

modelo.

Recubrir todo el modelo (p. ej., con plancha

de cera) a modo de espaciador para el

material de impresion y recortar material de
barreras.

- En caso de encontrarse muy seca la

escayola, sumergir brevemente el modelo en

agua o utilizar un separador para modelos o

separador de alginato.

Exfraer la plancha base del recipiente y

cerrarlo.

- Adaptar la plancha base sobre el modelo de
escayola paralelizado y recortar la forma
deseada p. ej., con un bisturi.

- Formar un asa con los restos de la plancha
base y unirla a la cubeta.

- Colocar la cubeta junto con el modelo en un

aparato fotopolimerizador y polimerizar sin

vacio.

Levantar la cubeta del modelo y volver a

polimerizar la cara inferior.

Si la polimerizacion se realizd sin vacio, utilizar

alcohol para eliminar la capa viscosa.

Tiempos:

Manipulacién con luz diurna 20 minutos
Polimerizacién en aparatos de luz UV o LED,
segun tipo de aparato:
Superficie superior con modelo
Superficie inferior sin modelo

3-5 minutos
3-5 minutos

Elaboracién:
- Repasar la cubeta individual con fresas de
carburo y dlisarla con papel de lija.

Higiene:

Sumergir las impresiones con cubetas
individuales Frist-Tray en una solucion
desinfectante a base de aldehido glutdrico. La
duracién la determinan las correspondientes
instrucciones del fabricante.

El producto sanitario final lo utilizard el dentista,
por ejemplo, para cubetas individuales con
material de impresion.

Precaucién

El producto ha sido desarrollado para su uso en
odontologia y debe utilizarse de acuerdo con
las instrucciones de uso. El fabricante no asume
ninguna responsabilidad por los dafios
producidos por un mal uso del producto.
Ademds, el usuario debe examinar, bajo su
propia responsabilidad y antes de su utilizacion,
la adecuacion y utilidad del material para los
fines previstos, especialmente si no figuran en
las instrucciones de uso.

Efectos secundarios
No se conocen efectos segundarios.

Interacciones

Se desconoce la interaccion del producto con
otros productos médicos, medicamentos u otras
sustancias

Almacenamiento
El producto debe almacenarse entre 0° C y 22°C.

Datos técnicos
Resistencia a la forsién min. 130 N/mm?

Vida ofil
No emplear First-Tray después de
franscurrida la fecha de caducidad.

Variantes

Plantilla para maxilar superior

rosa, 50 unidades
azul, 50 unidades
natural, 50 unidades

[REF|2810034

Eliminacién

El material no curado puede polimerizarse con
la luz (luz solar o artificial) y, a continuacion,
eliminarse como residuo de pldstico.

Todos los inci gravesr conel
producto se deben comunicar al fabricante y a
la autoridad competente del Estado miembro
en el que esté establecido el usuario o el
paciente.
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Istruzioni per I'uso

Gruppo di pazienti target
Chiungue abbia bisogno di portaimpronte
individuali per il trattamento.

Utilizzatore previsto
Dentista

Composizione Informazioni qualitative:
Oligomero di acrilato di uretano, resina
vinilestere, 2,2 dimetossi-1,2-difeniletan-1-one
oppure 2,2 dimetossi-2-fenilacetofenone,
(+-)-2,3-diosso-1,7,7-trimeil-biciclo-(2,2,1)-eptano
di-bornano-2,3 dione, ossido di difenil(2,4,6-tri-
metilbenzoil)fosfina, 2-idrossi-2-metil-1-fenil-pro-
pan-1-one, 2-etilesil-4-(dimetilammino)benzoa-
fo, 2,2 Diefossiacetofenone, vetro sodocalcico,
silice amorfa, coloranti (Pigment Red 146 = CI
12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red
30 = CI1 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment
Violet 19 = C.I. 73900), aromi (Optamint).

Informazioni quantitative:
100 g contengono 19 g di acrilati/metacrilati e
80 g di vetro.

Destinazione d'uso

First-Tray € un materiale per portaimpronte
fotopolimerizzabile sotto forma di sagome
prefabbricate per la realizzazione di
portaimpronte personalizzati resistenti alla
torsione. In alternativa, & possibile usare un
materiale pivu sottile (piastre di base) per la
realizzazione di modelli di occlusione,
registrazioni del morso e prove.

Indicazione
Materiale del portaimpronte:
- Portaimpronte personalizzati

Piastre di base:
- Registrazione del morso
- Prova

Controindicazioni

Il materiale contiene metacrilati.

Non usare in pazienti allergici ai metacrilati o ad
altre sostanze contenute nel prodotto.

Caratteristiche del prodotto
First-Tray si polimerizza con la luce per
creare un polimerizzato saldo e compatto.

Precauzioni speciali

Evitare qualsiasi contatto del materiale non
indurito con occhi e pelle, evitare il contatto
anche con lo strato inibito.

Durante la rifinitura, usare un impianto di
aspirazione per eliminare lo sviluppo di polveri!

Preparazione/produzione

- Segnare sul modello i contorni del futuro
portaimpronte.

- Bloccare le zone in sottosquadro sul modello.

- Bloccare tutto i modello, usando ad es. dei

fogli di cera come spaziatore per il materiale

da impronta ed eliminare la cera nei punti di

stop.

Se si utilizza gesso particolarmente asciutto,

bagnare brevemente il modello o applicare

isolante per modelli o isolante per alginati.

- Prelevare la placca preformata dalla

confezione e richiudere quest'ultima.

Adattare la placca sul modello gid bloccato

e tagliare, ad es. con un bisturi, nella forma

desiderata.

- Con il materiale in eccesso della placca

modellare un'impugnatura e applicarla al

portaimpronte.

Infrodurre il portaimpronte adattato sul

modello nell'apparecchio fotopolimerizzante

e polimerizzare senza vuoto.

- Rimuovere il portaimpronte dal modello e

polimerizzarlo anche dalla parte inferiore.

In caso di polimerizzazione senza vuoto, usare

alcool per eliminare lo strato gelatinoso.

Tempi:
Lavorazione con luce diurna 20 minuti

Polimerizzazione in apparecchio aluce UV o
LED a seconda del tipo di apparecchio:

parte superiore del portaimpronte con modello
3-5 minuti

parte inferiore del portaimpronte senza modello
3-5 minuti

Finitura:

- Rifinire il portaimpronte individuale con frese
al carburo di tungsteno e levigare con carta
abrasiva.

Igiene:

Immergere le impronte eseguite con il
portaimpronte individuale First-Tray in una
soluzione disinfettante a base di aldeide
glutarica. La durata varia in base alle indicazioni
del produttore.

Il prodotto medico finito viene utilizzato dal
denfista, ad es. per portaimpronte individuali
con materiale per impronta.

Attenzione

Il prodotto & stato concepito per I'utilizzo nel
settore odontoiatrico e deve essere utilizzato in
conformita con le istruzioni per I'uso. Per danni
derivanti da qualsiasi altro utilizzo, il produttore
non si assume alcuna responsabilitd. Inoltre,
I'utilizzatore & tenuto a controllare in autonomia
che il materiale sia idoneo e utilizzabile in
conformitda con gli scopi previsti prima dell’'uso,
soprattutto se questi non sono riportati nelle
istruzioni per I'uso.

Effetti collaterali
Non sono nofi effetti collaterali indesiderati.

Interazioni
Non & nota un'interazione del prodotto con altri
medicinali, farmaci o altre sostanze.

Conservazione
Il prodotto deve essere conservato tra 0° C e 22°C.

Dati tecnici
Resistenza alla flessione min. 130 N/mm?

Durata minima
Non usare First-Tray oltre la data di
scadenza.

Varianti

Modello della mascella superiore
rosa, 50 pezzi

blu, 50 pezzi
naturale, 50 pezzi

Smaltimento

Il materiale non indurito pud essere polimerizzato
con la luce (luce solare o luce artificiale) e poi
smaltito come rifiuto plastico.

Qualsiasi incidente verificatosi in correlazione
con il prodotto deve essere segnalato al
produttore e all'autoritd competente dello Stato
membiro in cui dimora I'utilizzatore e/o il
paziente.
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Gebruiksaanwijzing

Patiéntendoelgroep
Alle personen voor wie bij de behandeling
individuele afdruklepels nodig zijn.

Beoogde gebruiker
Tandarts

Samenstelling kwalitatieve gegevens:
Oligomeer urethaanacrylaat, vinylesterhars,
2,2-dimethoxy-1,2-difenylethaan-1-on of met
2,2-dimethoxy-2-fenylacetofenon, (+-)-2,3-dio-
xo-1,7,7-timethyl-bicyclo-(2,2,1)-heptaan
di-bornaan-2,3 dion, difenyl(2,4,6-trimethylben-
zoyl)fosfine-oxide, 2-hydroxy-2-methyl-1-fe-
nyl-propaan-1-on, 2-ethylhexyl-4-(dimethyla-
mino)benzoaat, 2.2 dimethoxyacetofenon,
natronkalkglas, amorf siliciumdioxide,
kleurstoffen (Pigment Red 146 = CI 12485 /
Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = ClI
73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet
19 = C.I. 73900), aromastoffen (Optamint).

Kwantitatieve gegevens:
100 g bevat 19 g acrylaat/methacrylaat en 80 g
glas.

Beoogd gebruiksdoel

First-Tray is een lichtuithardend afdrukmateriaal
in de vorm van geprefabriceer- de sjablonen
voor de vervaardiging van forsiebestendige
afdruklepels op maat. Als alternatief
verkrijgbaar dunner materiaal (basisplaten) kan
worden gebruikt voor het maken van
beetsjablonen, beetregistraties en try-ins.

Indicatie
Lepelmateriaal:
- Individueel aangepaste lepels

Basisplaten:
- Beetregistratie / -bepaling
- Try-in

Contra-indicaties

Het materiaal bevat methacrylaat.

Niet gebruiken bij patiénten met een allergie
voor methacrylaat of andere in het product
verwerkte stoffen.

Eigenschappen van het product
First-Tray polymeriseert met licht tot een vast
en compact polymerisaat.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Vermijd elk oog- en huidcontact met het
niet-uitgeharde materiaal, dus ook met de
geinhibeerde laag.

Gebruik bij het slijpen een afzuiging vanwege
de stofontwikkeling!

Voorbereiden/produceren

- Teken de contouren van de toekomstige
lepel af op het model.

- Dek het onderliggend gedeelte op het

model af.

Dek het hele model (bijv. met een laag was)

af en snijd stops uit om een afstandshouder

voor het afdrukmateriaal te maken.

- Was het model kort of gebruik een
modelisolatie of alginaat-isolatie bij zeer
droog gips.

- Neem de basisplaat uit de verpakking en sluit
de verpakking.

- Pas de basisplaat aan op het afgedekte
gipsmodel en snijd het met bijv. een scalpel
in de gewenste vorm.

- Vorm met de resten van de basisplaat een

handgreep en plaats deze tegen de

afdruklepel.

Doe de afdruklepel met het model in een

lichtapparaat en laat het zonder vacuim

vitharden.

- Neem de afdruklepel van het model en laat

het vanaf de onderkant nogmaals

polymeriseren.

Gebruik bij een polymerisatie zonder vacuim

alcohol voor het verwijderen van de

vervuilde laag.

Tiiden:

Verwerken bij daglicht 20 minuten
Polymerisatie in apparaat met uv- of
LED-lampen, afhankelijk van het apparaat:
bovenkant met model 3-5 minuten
onderkant zonder model 3-5 minuten

Uitwerken:

- Werk de individuele lepel met een
hardmetaalfrees uit en maak glad met
schuurpapier.

Hygiéne:

Leg afdrukken met individuele Frist-Tray
-afdruklepels in een desinfecterende oplossing
op basis van glutaaraldehyde. De duur hiervan
is afhankelijk van de instructies van de fabrikant.

Het voltooide medische hulpmiddel wordt door
de tandarts gebruikt, bijv. voor individuele
afdruklepels met afdrukmateriaal.

Voorzichtig

Het product werd ontwikkeld voor gebruik in de
tandheelkunde en moet conform de
gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Voor
schade die het gevolg is van enig ander gebruik
aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.
Daarnaast is de gebruiker verplicht om het
materiaal op eigen verantwoordelijkheid voor
gebruik te controleren op geschiktheid en
toepassingsmogelijkheid voor de beoogde
doeleinden, met name als deze niet in de
gebruiksaanwijzing worden vermeld.

Bijwerkingen
Er ziin geen ongewenste bijwerkingen bekend.

Wisselwerkingen

Er ziin geen wisselwerkingen van het product
met andere medische hulpmiddelen,
medicijnen of overige stoffen bekend.

Bewaring
Het product moet worden bewaard tussen 0°C
en 22°C.

Technische gegevens
Buigsterkte min. 130 N/mm?

Minimale houdbaarheid
Gebiruik First-Tray niet na de vervaldatum.

Varianten
Bovenkaaksjabloon

[REF]2810003  roze, 50 stuks

810020  blauw, 50 stuks
REF|2810034  naturel, 50 stuks
Afvoeren

Niet-uitgehard materiaal kan met licht (zonlicht
of kunstlicht) worden gepolymeriseerd en
vervolgens worden afgevoerd als plasticafval.

Alle ernstige incidenten die zijn opgetreden in
verband met het product moeten worden
gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde
avutoriteit van de lidstaat waar de gebruiker
en/of de patiént gevestigd is.

First-Tray

Brugsanvisning

Patientmalgruppe
Alle personer, der har brug for individuelle
aftryksskeer i forbindelse med en behandling.

tiltcenkt bruger
Tandlcege

Sammenscetning Kvalitative Angivelser:
Oligomert urethanacrylat, vinylesterharpiks,

2.2 dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-on eller
omkring 2.2 dimethoxy-2-phenylacetophenon,
(+-)-2,3-dioxo-1,7,7-timehyl-bicyclo-(2,2,1)
-heptandi-bornan-2,3 dion, diphenyl(2 4,
6-trimethylbenzoyl) phosphinoxid,
2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on,
2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat,

2.2 Diethoxyacetophenon, sodakalkglas, amorf
siica, farvestoffer (Pigment Red 146 = CI 12485 /
Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = Cl
73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet
19 = C173900), smagsstoffer (optamint).

Kvantitative angivelser:
100 g indeholder 19 g akrylater/methacrylater
og 80 g glas.

Tiltcenkt anvendelse

First-Tray er et lyshcerdende aftryksmateria- le til
ske i form af praefabrikerede skabeloner fil
fremstilling af torsionsresistente, skrceddersyede
aftryksbakker. Alternativt kan tyndere materiale
(bundplader) bruges fil fremstilling af
bidskabeloner, bidregistreringer og
indprgvninger.

Indikationer
Aftryksmateriale til ske:
- Tilpassede skeer

Bundplader:
- Bidregistrering
- Indprgvning

Kontraindikationer

Materialet indeholder methacrylater.

Mé ikke anvendes til patienter, der er allergiske
over for methacrylater eller andre stoffer
indeholdt i produktet.

Produktets egenskaber
First-Tray polymeriserer med lys for at
danne en solid og kompakt polymerisat.

Scerlige forholdsregler

Undgd al gjen- og hudkontakt med det
uhcerdede materiale, inklusive det inhiberede
lag.

Brug en sugeindretning p& grund af
stevdannelse under slibning!

Forberedelse/fremstilling

- Marker konturerne af den fremtidige ske p&
modellen.

- Bloker af omrader p&d modellen, der gér ind

under sig.

Som en pladsholder for aftrykningsmaterialet

blokerer du hele modellen (f.eks. med

pladevoks) og skcerer stop ud.

- Ved meget tert gips, skal du bledgere

modellen med lidt vand, eller bruge en

modelisolering eller alginat-isolering.

Tag basispladen ud af boksen, og luk boksen

igen.

Tilpas basispladen til den blokerede

gipsmodel og skcer f.eks. den gnskede form

med en skalpel.

- Afresterne fra basispladen former du et

héndtag, og fastger det til skeen.

Anbring skeen med modellen i en lysenhed

og heerd uden vakuum.

- Fjern skeen fra modellen, og polymeriser den
igen fra undersiden.

- Brug alkohol il at fierne det udtvcerede lag,
ndr du polymeriserer uden vakuum.

Tider:

Behandling i dagslys 20 minutter

Polymerisering i UV- eller LED-lysenheder

afhcengigt af enheden:

Overside med model

Unerside uden model
Udarbejdelse:

- Den enkelfe ske afsluttes med
hardmetalfrcesning, og glattes med
sandpapir.

3-5 minutter
3-5 minutter

Hygiejne:

Lceg aftryk med individuelle First-Tray skeer i en
desinfektionsoplasning baseret p&
glutaraldehyd. Varigheden afhcenger af den
enkelte producents oplysninger.

Det fcerdige medicinske produkt bruges af
tandlcegen, f.eks. til individuelle skeer med
aftryksmateriale.

Forsigtig

Produktet er udviklet til brug inden for
dentalomradet og skal bruges i overensstem-
melse med brugsanvisning. Producenten
pdatager sig intet ansvar for skader, der skyldes
anden brug. Derudover er brugeren ansvarlig
for at kontrollere materialets egnethed og mulig
anvendelse til det tilsigtede formdl, fer det
bruges, iscer hvis dette ikke fremgar af
brugsanvisningen.

Bivirkninger
Der er ingen kendte ugnskede bivirkninger.

Interaktioner

En interaktion mellem produktet med andet
medicinsk udstyr, lcegemidler eller andre stoffer
er ikke kendt.

Opbevaring
Produktet skal opbevares mellem 0°C - 22°C.

Tekniske data
Bajningsstyrke mindst 130 N/mm?

Mindste holdbarhed
Brug ikke First-Tray efter udlgbsdatoen.

Varianter

Overkcebe-skabelon
2810003  rosa, 50 stk.
2810020  bld, 50 stk.

F|2810034  natur, 50 stk.

Bortskaffelse

Uhcerdet materiale kan polymeriseres med lys
(sollys eller kunstigt lys) og derefter bortskaffes
som plastikaffald.

Alle alvorlige heendelser, der er opstaet i
forbindelse med produktet, skal meldes til
producenten og den kompetente myndighed i
det land, hvor brugeren og/eller patienten
befinder sig.

“ dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: +(49) 4123/9225-0

Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de
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Instruksjoner for bruk

Pasientmdlgruppe
Alle personer som frenger individuelle brett for
behandlingen.

Tiltenkt bruker
Tannlege

Sammensetning kvalitative opplysninger:
Oligomert uretanakrylat, vinylesterharpiks,

2.2 Dimetoksy-1,2-difenyletan-1-on eller rundt
2.2 Dimetoksy-2-fenylacetofenon, (+-) -
2,3-diokso-1,7,7-frimetyl-bicyklo- (2.2,1) -heptan,
di-boran-2,3-dion, difenyl (2,4,6-timetylbenzoyl)
fosfinoksyd, 2-hydroksy-2-metyl-1-fenyl-pro-
pan-1-on, 2-etylheksyl-4- (dimetylamino)
benzoat, 2.2 Dietoksyacetofenon, sodakalk-
glass, amorf silika, fargestoffer (Pigment Red 146
= Cl 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D & C
Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 /
Pigment Violet 19 = CI 73900), smaksstoffer
(optamint).

Kvantitative opplysninger:
100 g inneholder 19 g akrylater/metakrylater og
80 g glass.

Tiltenkt bruk

First-Tray er et lysherdende avirykksskinne-
materiale i form av prefabrikkerte maler for
fremstilling av vridningsfaste, spesialtipassede
avtrykksskinner. Tynnere materiale (basisplater)
kan ogsa kjgpes, og brukes fil fremstilling av
bittmaler, bittregistreringer og innpravinger.

Indikasjon
Materiale for skjeen:
- Spesialtipassede skjeer

Bunnplater:
- Bittregistrering
- Innpraving

Kontraindikasjoner

Materialet inneholder metakrylat.

Md ikke brukes pd pasienter som er allergiske
overfor metalkrylat eller andre stoffer i
produktet.

Produktets ytelsesegenskaper
First-Tray polymeriserer med lys for & danne en
solid og kompakt polymer.

Spesielle forholdsregler

Unngd enhver ayekontakt og hudkontakt med
det herdete materialet, det vil si ogs& med det
inhiberte laget.

Bruk sug pd grunn av stavet som oppstar under
slipingen!

Foreberedelse/produksjon

- Tegn opp konturene for det fremtidige brettet
pd& modellen.

- Blokker underskjceringsomrader p& modellen.

- Blokker hele modellen (f.eks. med arkvoks) og

klipp ut stopper som plassholder for

avtrykksmaterialet.

Hvis gipsen er svecert tarr, fukt modellen lett

eller bruk en modellisolering eller

alginatisolering.

- Taut grunnplaten fra boksen og lukk boksen

igjen.

Tilpass grunnplaten p& den blokkerte

gipsmodellen og skjcer f.eks. i gnsket form

med en skalpell.

- Form et héndtak fra restene til grunnplaten
og fest til brettet.

- Plasser brettet med modellen i et lysapparat

og herd uten vakuum.

Ta brettet bort fra modellen og polymeriser

fra undersiden pd nytt.

- Bruk alkohol for & fierne smarelaget ved
polymerisering uten vakuum.

Tider:

Behandling i dagslys 20 minutter
Polymerisering i UV- eller LED-lysapparater,
avhengig av enhet:
Overside med modell
Underside uten modell

3-5 minutter
3-5 minutter

Utarbeiding:
- Utarbeid det individuelle brettet med
hardmetallfresing og jevn ut med sandpapir.

Hygiene:

Plasser utformingene med individuelle
First-Tray-brikker i en desinfiserende lgsning p&
glutaraldehydbase. Varigheten er avhengig av
den respektive informasjonen fra produsenten.

Det ferdige medisinske produktet brukes av
tannlegen, f.eks. for individuelle brett med
avtrykksmateriale.

Vcer forsiktig

Produktet ble utviklet for bruk innenfor
tannhelsen og mé brukes i henhold fil
instruksjoner for bruk. Produsenten patar seg ikke
ansvar for skader som oppstar som fglge av
annen bruk. | tilegg er brukeren ansvarlig for &
kontrollere materialet fer bruk for egnethet og
mulig bruk for dets filtenkte formdl, spesielt hvis
disse ikke er oppfert i instruksjoner for bruk.

Bivirkninger
Ugnskede bivirkninger er ikke kjent.

Interaksjoner

Interaksjoner mellom produktet med andre
medisinske produkter, legemidler eller andre
stoffer er ikke kjent.

Lagring
Produktet ber oppbevares mellom 0°C - 22°C.

Tekniske data
Bayestyrke min. 130 N/mm?

Minste holdbarhet
First-Tray m& ikke brukes etter
utlgpsdatoen.

Varianter

Overkjevemal

810003  rosa, 50 stykker
810020  bld, 50 stykker
810034 natur, 50 stykker

Kassering

Uherdet materiale kan polymiseres med lys
(sollys eller kunstig lys) og deretter kastes som
plastavfall.

Alle alvorlige hendelser som har oppstatt i
forbindelse med produktet ma rapporteres til
produsenten og vedkommende myndighet i
medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten
har sitt bosted.

Servo-Dental
Y GmbH & Co. KG
Rohrstr. 30

58093 Hagen/Germany
Fon: +(49) 2331/9591-0
Fax: +(49) 2331/9591-25

www.servo-dental.de
info@servo-dental.de
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Bruksanvisning

Patientmdlgrupp
Alla som behdver enskilda brickor fér
behandlingen.

avsedd anvandare
Tandl&kare

Sammansattning kvalitativa uppgifter:
Oligomert uretanakrylat, vinylesterharts,

2.2 Dimetoxi-1,2-difenyletan-1-on eller runt

2.2 Dimetoxi-2-fenylacetofenon, (+-) -
2,3-dioxo-1,7,7-timehyl-bicyklo- (2,2,1) -heptan,
di-bornan-2,3-dion, difenyl (2,4,6-trimetylbensoyl)
fosfinoxid, 2-hydroxi-2-metyl-1-fenyl-propan-1-on,
2-etylnexyl-4- (dimetylamino) bensoat,

2.2 Dietoxiacetofenon, sodakalkglas, amorf
kiseldioxid, férg&imnen (Pigment Red 146 = CI
12485/Pigment Blue 29 = CI 77007/D&C Red 30 =
Cl73360/Pigment Blue CI 74160/Pigment Violet
19 = C173900), smak&mnen (Optamint).

Kvalitativa uppagifter:
100 g innehdller 19 g akrylater/metakrylater och
80 g glas.

Avsedd anvdndning

First-Tray &r ett ljushérdande avirycksmate-rial i
form av prefabricerade mallar for tillverkning av
torsionssdkra individuella avirycksskedar.
Alternativt kan tillgéngliga tunnare material
(basplattor) anvéndas fér tillverkning av
bettmallar, bettregistreringar och inprovningar.

Indikering
Material for sked:
- Individuella skedar

Basplattor:
- Bettregistrering
- Inprovning

Kontraindikationer

Materialet innehdller metakrylater.

Anvand inte p& patienter som ar allergiska mot
metakrylater eller andra @Gmnen i produkten.

Prestandaegenskaperna pda produkten
First-Tray polymeriserar med ljus for att bilda en
fast och kompakt polymerisat.

Sarskilda forsiktighetsatgérder

Undvik all 5gonkontakt och hudkontakt med
det hérdade materialet, inklusive det inhiberade
skiktet.

Anvand en suganordning p& grund av
dammbildning vid slipning!

Forberedelse/tillverkning

- Markera konturerna fér den framtida brickan

p& modellen.

Blockera underskdrningsomraden p&

modellen.

- Som platshdllare fér avirycksmaterialet,

blockera hela modellen (t.ex. med arkvax)

och klipp ut stoppen.

Om gipset ar mycket torrt, blétldgg modellen

kort eller anvéind en modellisolering eller

alginatisolering.

- Ta bort bottenplattan frén burken och sténg

burken igen.

Anpassa bottenplattan till den blockerade

gipsmodellen och skdr t.ex. i dnskad form

med en skalpell.

- Forma ett grepp fran resterna av
bottenplattan och fést det pd brickan.

- Placera brickan med modellen i en 1&tt

anordning och hard utan vakuum.

Ta bort brickan frén modellen och

polymerisera igen frén undersidan.

- Anvand alkohol fér att ta bort smetlagret nér
du polymeriserar utan vakuum.

Tider:

Bearbetning i dagsljus 20 minuter
Polymerisering i UV- eller LED-ljusanordningar,
beroende pd& enhet:
Oversida med modell
Undersida utan modell

3-5 minuter
3-5 minuter

Utarbetning:

- Utarbeta den individuella brickan med
hardmetallborrar och jémna ut den med
sandpapper.

Hygien:

Placera avformningar i en desinficeringsldsning
baserad pd glutaraldehyd med enskilda
First-Tray brickor. Varakfigheten beror p&
respekfive tillverkares information.

Den fardiga medicinska produkten anvands av
tandldkaren, t.ex. fér enskilda brickor med
avtrycksmaterial.

Var forsiktig

Produkten har utvecklats fér anvéndning inom
tandvérden och méste anvéndas i enlighet
med bruksanvisning. Tillverkaren tar inget ansvar
fér skador som uppstér p& grund av annan
anvandning. Dessutom dr anvéndaren ansvarig
for att kontrollera materialet innan det anvénds
for ldmplighet och majlig anvandning for
avsedda &dndamadl, sarskilt om dessa inte listas i
bruksanvisning.

Biverkningar
Det finns inga ké&nda odnskade biverkningar.

Interaktioner

En interaktion mellan produkten med andra
medicinprodukter, Idkemedel eller andra
damnen drinte kand.

Forvaring
Produkten ska férvaras mellan 0°C och 22°C.

Tekniska data
Bojhdlifasthet min 130 N/mm?

Minsta hallbarhetstid
Anvand inte First-Tray efter utgadngsdatum.

Varianter

Mall fér dverkéke

2810003 rosa, 50 styck
2810020 bl&, 50 styck
2810034  natur, 50 styck

Avfallshantering
Ohérdat material kan polymeriseras med ljus
(solljus eller artificiellt ljus) och sedan kasseras
som plastavfall.

Alla allvarliga incidenter som har intréffat i
samband med produkien madste rapporteras till
tillverkaren och den behériga myndigheten i
den medlemsstat dér anvandaren och/eller
patienten ar etablerad.

g

Made in Germany

H 317

<D,
First-Tray

Kdayttéohjeet

Potilaskohderyhma
Kaikki henkildt, joiden hoitoon tarvitaan
yksilollisia lusikoita.

Suunniteltu kayttaja
Hammaslaakari

Koostumus, kvalitatiiviset tiedot:

Oligomeeri uretaaniakrylaatti, vinylesterihartsi,
2.2 Dimetoksi-1,2-difenyylietaani-1-on tai

2.2 Dimetoksi-2-fenyyliasetofenoni, (+-)-2,3-diok-
so-1,7,7-tfrimehyyli-bisyklo-(2,2,1)-heptaani
di-bornaani-2,3 dioni, difenyyli(2,4,6-trimetyyli-
bentsoyyli)fosfinoksidi, 2-hydroksi-2-metyyli-1-fe-
nyyli-propaani-1-on, 2-etyyliheksyyli-4-(dimetyyli-
amiini)bentsoaatti, 2.2 Dietoksiasetofenoni,
natronkalkkilasi, amorfinen piihappo, vériaineet
(Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 =
C177007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment
Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C. |. 73900),
makuaineet (Optamint).

Kvantitatiiviset tiedot:
100 g siséltad 19 g akrylaattia/metaaniakrylaat-
tia ja 80 g lasia.

Kayttotarkoitus

First-Tray on valonkovettuva, esivalmistettu-jen
mallipohjien muodossa oleva materiaali,

joka on tarkoitettu vaantéa kestavien,
raataldityjen yksildllisten jalienndslohkojen
valmistukseen. Vaihtoehtoisesti saatavilla olevaa
ohuempaa materiaalia (pohjalevyjd) voidaan
kayttad purentamallien, purentarekisterdintien
ja koepurentojen valmistukseen.

Imoitus
Lusikan materiaali:
- Raatalsidyt lusikat

Pohjalevyt:
- Pureskeltava koko
- Harjoitukset

Kontraindikaatiot

Materiaali siséltédd metakrylaattia.

Ei saa kayttad potfilailla, jotka ovat allergisia
metakrylaatille tai muille tuotteen sisaltamille
aineille.

Tuotteen ominaisuudet
First-Tray polymerisoituu valon vaikutuksesta
lujaksi ja tiiviiksi polymerisaatiksi.

Erityiset varotoimenpiteet

Vélté aina kovettumattoman materiaalin, myds

inhibioidun kerroksen, joutumista silmiin tai iholle.

Koska hionnassa muodostuu polyd, kéytd imuria.

Valmistelu/Valmistus

- Piirr@ tulevan lusikan &driviivat malliin.
Muotoile allemenevat osat malliin.

Muotoile koko malli (esim. levyvahalla)
muotoilumassan tueksi ja leikkaa sihen
pysdaytyskohtia.

- Jos kipsi on hyvin kuivaa, kastele mallia
hieman tai kaytd mallieristettd tai
alginaattieristetta.

Ota pohjalevy purkista ja sulje purkki.

- Asettele pohjalevy muotoaillun kipsimallin
padlle ja leikkaa se haluttuun muotoon esim.
skalpeliilla.

Muodosta lopusta pohjalevysta kahva ja lité
se lusikkaan.

Pane lusikka mallin kanssa valolaitteeseen ja
anna sen kovettua iiman tyhjiota.

- Ota lusikka mallista ja polymerisoi se viela
alapuolelta.

Kun polymerisointi tapahtuu ilman tyhjiéta,
poista tahrakerros alkoholilla.

Ajat:

Tyéstéminen pdivénvalossa 20 minuuttia
Polymerisointi UV- tai LED-ivalolaitteissa,
laitteesta riippuen:
Yl&puoli mallin kanssa
Alapuoli iman mallia

3-5 minuuttia
3-5 minuuttia

Viimeistely:
- Viimeistele yksilollinen lusikka kovametallijyrsi-
mill& ja hio hiekkapaperilla.

Hygienia:

Pane jalienndkset ja yksildliiset First-Tray
—lusikat desinfioivaan, glutaraalidehydipohjai-
seen nesteeseen. Kesto madraytyy valmistajan
ohjeiden mukaan.

Valmista hammasteknistd tuotetta kayttad
hammaslaakari, esim. yksilollisiin lusikoinin
muotoilumateriaalin avulla.

Varoitus

Tuote on kehitetty hammashoitoa varten ja sitd
on kaytettédva kayttdohjeiden mukaan.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka

aytetéén muulla

on velvollinen
tutkimaan ennen materiaalin kéyttéd omalla
vastuullaan, sopiiko se haluttuun tarkoitukseen ja
onko sitéd mahdollista k&yttéd sihen, erityisesti jos
sité ei mainita kayttéohjeessa.

Sivuvaikutukset
Ei-toivottuja sivuvaikutuksia ei ole tiedossa.

Yhteisvaikutukset

Tuotteen vuorovaikutusta muiden I&dketieteellis-
ten tuotteiden, I&&kkeiden tai muiden aineiden
kanssa ei tunneta.

Sailytys
Tuote tulee sdilyttad 0 - 22 °Cissa.

Tekniset tiedot
Véadantélujuus vah. 130 N/mm?

Sailyvyys
Al& k&ytd First-Tray vimeisen kayttépdivéan
jélkeen.

Versiot

Yldleuan sapluuna

vaaleanpun., 50 kpl
sininen, 50 kpl
luonnonvdr., 50 kpl

Hdavittdminen

Kovettumaton materiaali voidaan polymerisoida
valossa (pdivanvalossa tai keinotekoisessa
valossa) ja havittad sitten muovijatteen kanssa.

Kaikki tuotteeseen liittyvat vakavat tapaukset
on iimoitettava valmistajalle ja sen jasenvaltion
asianomaiselle virastolle, jossa kdyttaja ja/tai
potilas on kirjoilla.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
May cause an allergic skin reaction.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.
Puo causare reazioni allergiche alla pelle.
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First-Tray

Manual de instrugoes

Grupo-alvo de pacientes
Todas as pessoas para cujo tratamento sédo
necessdrias moldeiras.

Utilizador previsto
Dentista

Informagdes qualitativas sobre a composigao:
Acrilato de uretano oligémero, resina vinil-éster,
2,2-dimetoxi-1,2-difeniletano-1-ona ou um
2,2-dimetoxi-2-fenilacetofenona, (+-)-2,3-dio-
xo-1,7,7-frimetilbiciclo-(2,2,1)-heptano
di-Bornan-2,3 diona, éxido de difenil(2,4,6-trime-
tilbenzoil)fosfina, 2-hidroxi-2-metil-1-fenilpro-
pan-1-ona, benzoato de 2-etilhexil-4-(dimetila-
mino), 2,2 dietoxiacetofenona, vidro
sodo-cdicico, &cido silicico amorfo, corantes
(Pigment Red 146 = CI 12485/Pigment Blue 29 =
C177007/D&C Red 30 = CI 73360/Pigment Blue
Cl 74160/Pigment Violet 19 = C.I. 73900),
aromatizantes (Optamint).

Informagdes quantitativas:
100 g de produto contém 19 g de acrilatos/me-
tacrilatos e 80 g de vidro.

Uso previsto

O First-Tray € um material de moldeira
fotopolimerizavel na forma de modelos
pré-fabricados para a fabricagdo de moldes
de impressdo personalizados resistentes &
tor¢do. Como alternativa, o material mais fino
disponivel (placas de base) pode ser usado
para a fabricagdo de modelos de mordida,
registros de mordida e provas.

Indicagao
Material da colher:
- Colheres individuais

Placas de base:
- Tamanho da mordida
- Prova

Contraindicagoes

O material contém metacrilatos.

Na&o utilizar em pacientes com alergia a
metacrilatos ou a outras substéncias presentes
no produto.

Caracteristicas do produto
First-Tray torna-se, apds a fotopolimeri-
zacdo, num polimero sélido e compacto.

Medidas preventivas especiais

Evite qualquer contacto dos olhos e da pele
com o material no estado n&o polimerizado,
incluindo com a camada de inibi¢c&o.
Devido a formagdo de poeiras durante a
retificacdo, utilize aspiragdol

Preparagdo/aplicagGo

- Marcar os contornos da futura moldeira no
modelo.

- Tapar as dreas retentivas no modelo.

- Como espagador para a massa de
moldagem, tapar o modelo completo (por
exemplo, com placa de cera) e cortar as
bordas.

- Caso o gesso esteja muito seco, molhar

brevemente o modelo com dgua ou utilizar

um separador para modelos ou separador
de alginato.

Retirar a placa-base da caixa e voltar a

fechar a caixa.

- Adaptar a placa-base ao modelo de gesso
tapado e cortar na forma pretendida, por
exemplo, com um bisturi.

- Formar uma pega com o resto da
placa-base e colocar na moldeira.

- Colocar a moldeira com o modelo num
aparelho fotopolimerizador e polimerizar sem
vécuo.

- Retirar a moldeira do modelo e voltar a
polimerizar a parte inferior.

- Se a polimerizacdo fiver sido realizada sem
vacuo, utilizar dlcool para remover a
camada residual ("smear layer”).

Tempos:
Processamento com luz diurna20 minutos

Polimerizac@o em aparelhos de luz UV ou LED,
consoante o aparelho:
Parte superior com modelo
Parte inferior sem modelo

3-5 minutos
3-5 minutos

Retificacdo:
- Retificar a moldeira individual com brocas de
carboneto e alisar com lixa de papel.

Higiene:

Colocar as impressdes com moldeiras
individuais em First-Tray numa solug@o
desinfetante a base de glutaraldeido. O fempo
de imersdo é determinado pelas indicagcdes
correspondentes do fabricante.

O dispositivo médico acabado é utilizado pelo
dentista, por exemplo, para moldeiras
individuais com material de impressdo.

Adverténcia

O produto foi desenvolvido para utilizagdo na
drea da medicina dentdria e tem de ser
utilizado em conformidade com o manual de
instrugdes. O fabricante ndo assume qualquer
responsabilidade por danos resultantes de
qualquer outra utilizagdo. Além disso, o
utilizador tem a obrigag¢do de inspecionar o
material, sob a sua propria responsabilidade e
antes da respetiva aplicagdo, quanto & sua
adequacdo e possibilidade de ufilizagdo para
as finalidades previstas, sobretudo quando
estas ndo estdo mencionadas no manual de
instrucoes.

Efeitos secunddrios
Nd&o sdo conhecidos efeitos secunddrios
indesejdveis.

Interagoes

Ndo se conhece qualquer interacdo do
produto com outros produtos médicos,
medicamentos ou outras substéncias.

Armazenamento
O produto deve ser armazenado entre 0°C - 22°C.

Dados técnicos
Resisténcia & flexdo min. 130 N/mm?

Data de validade minima
Na&o utilizar First-Tray apds o prazo de
validade.

Variantes

Molde do maxilar superior

2810003  rosa, 50 unidades
2810020  azul, 50 unidades
F|2810034  natural, 50 unidades

Eliminagcdo
O material nGo endurecido pode ser

fotopolimerizado (com luz solar ou luz arfificial) e

posteriormente eliminado como residuo
pldstico.

Todos os incidentes graves ocorridos
relacionados com o produto devem ser
comunicados ao fabricante e a autoridade
competente do Estado-Membro em que o
utilizador e/ou o paciente estd sediado.
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Ndvod k pouiziti

Cilova skupina pacientd
Viechny osoby, k jejichz osetfeni jsou zapotiebi
individudini lzice.

Pfedpoklddany uZivatel
Zubni 1ékaf

SloZeni a kvalitativni Udaje:

Oligomerni uretan akryldt, vinylesterova
pryskyfice, 2,2 dimethoxy-1,2-difenylethan-1-on
nebo o 2,2 dimethoxy-2-fenylacetofenon,
(+-)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethylbicyklo-(2,2,1)-hep-
tan di-bornan-2,3 dion, difenyl(2,4,6-trimethyl-
benzoyl)fosfin-oxid, 2-hydroxy-2-methyl-1-fe-
nyl-propan-1-on, 2-ethylhexyl-4-(dimethyla-
mino)benzodt, 2,2 diethoxyacetofenon,
sodnovdpenaté sklo, amorfni kyselina kiemicitd,
barviva (Cerveny pigment 146 = Cl 12485 /
modry pigment 29 = CI 77007 / D&C Cerveri 30 =
Cl1 73360 / modry pigment Cl 74160 / fialovy
pigment 19 = C.I. 73900), aromatické Iatky
(optamint).

Kvantitativni Gdaje:
Ve 100 g je obsazeno 19 g akryldtu/metakryldtu
a 80 g skla.

U&elovost

First-Tray je sv&tlem vytvrzovany materidl na
otiskovaci lzice ve formé prefabrikovanych
Sablon pro vyrobu individudinich otiskovacich Izic
odolnych proti torzi. Alternativné Ize pro vyrobu
skusovych 3ablon, odebrdni ofisku skusu

a vyzkouseni pouZzit tenci materidl (z&kladni
desky).

Indikace
Materidl na ofiskovact lzice:
- individudini ofiskovaci Izice

Z&kladni desky:
- odebrdni otisku skusu
- vyzkouseni

Kontraindikace

Materidl obsahuje metakryldt.

Nepouzivejte u pacienty s alergii na metakrylaty
nebo jiné ldtky obsaZené ve vyrobku.

Funkéni vlastnosti vyrobku
First-Tray vlivem svétla polymerizuje, ¢imz
vzniké pevny a kompaktni polymerizat.

Zvl&sini preventivni opatfeni

Zabrarite jakémukoli kontaktu nevytvrizeného
materidlu, a tedy i inhibované vrstvy, s ocima a
pokozkou.

Kvuli tvorbé prachu pfi obrusovani pouzivejte
odsavaci zafizeni!

Pliprava/vyroba

- Obrysy budouci lzice nakreslete na model.

- Pod sebe jdouci mista na modelu blokové
vyfadte.

- Jako mezernik pro otiskovaci hmotu cely

model vyblokujte (napf. destickovym

voskem) a vyfezte zastavovace.

V pripadé velmi suché saddry model kratce

namocte do vody, nebo pouizijte izolaci

modeld nebo algindtovou izolaci.

- Bazdini desticku vyberte z ddzy a dézu opét

uzaviete.

Bazdini desticku upravte na vyblokovaném

sddrovém modelu a napr. skalpelem vyrezte

do pozadovaného tvaru.

- Ze zbytkd bazdlni desticky vytvarujte rukojef a

nasadte ji na Izici.

LZici s modelem viozte do svételného zafizeni

a vytvrdte bez vakua.

LZici sundejte z modelu a ze spodni strany

jesté jednou polymerizujte.

- Pfi polymerizaci bez vakua pouiZijte k
odstranéni mazlavé vrstvy alkohol.

Casy:
Ipracovdni za denniho svétla 20 minut

Polymerizace v UV nebo LED svételna zafizeni,
z&vislosti na zafizent:
Vrchni strana s modelem
Spodni strana bez modelu

3-5 minut
3-5 minut

Zpracovant:
- Individudini Izici obruste frézami z tvrdého
kovu a vylestéte smirkovym papirem.

Hygiena:

Otisky s individudlnimi IzZicemi z materidlu
First-Tray viozte do dezinfek&niho roztoku na
bdzi glutaraldehydu. Doba ponechdni v roztoku
se fidi prislusnymi Udaiji vyrobce.

Hotovy zdravotnicky vyrobek pouziva zubni
|ékal, a to napf. pro individudini lzice s
otiskovacim materidlem.

Pozor
Vyrobek byl vyvinut k pouziti v oblasti zubniho
Iékarfstvi a musi byt pouzivain podle ndvodu k
pouziti. Za 3kody, které vzniknou v dUsledku
jiného pouiiti, vyrobce neruci. Navic ma uzivatel
povinnost materidl pred jeho pouzitim na viastni
odpovédnost zkontrolovat z hlediska jeho
vhodnosti a mozZnosti pouZiti pro uvedené Ucely,
predevsim pokud nejsou uvedeny v ndvodu k
pouiziti.

Vedlejsi 6&inky
Nechténé vedlejsi UCinky nejsou zndmé.

Interakce
Interakce vyrobku s jinymi zdravotnickymi
vyrobky, Iéky a jinymi I&tkami nejsou zndmé.

Skladovéni
Vyrobek by mél byt skladovan pfi teploté 0 °C -
22°C.

Technické Udaje
Pevnost v ohybu min. 130 N/mm?

Minimdlni trvanlivost
First-Tray nepouzivejte po uplynuti data
exspirace.

Varianty

Sablona na horni Eelist
rbzova, 50 ks
modrd, 50 ks
prirodni, 50 ks

Likvidace

Nevytvrzeny materidl mdzete nechat
polymerizovat svétlem (na sluneénim svétle
nebo umélém svétle) a potom zlikvidovat jako
plastovy odpad.

Viechny zdvainé uddlosti, které se vyskytly v
souvislosti s timto vyrobkem, je ffeba nahldsit
vyrobci a prislusnému Ufadu &lenského statu,
kde ma své sidlo/misto pobytu uZivatel a/nebo
pacient.

First-Tray

Instrukcja uzytkowania

Grupa docelowa pacjentéw
Wszystkie osoby, ktére wymagajq do leczenia
tyzki indywidualnej.

Przewidywany uzytkownik
Stomatolog

Zestawienie informacji jako$ciowych:
Oligomeryczny akrylan uretanu, zywica
winyloestrowa, 2.2 Dimetoksy-1,2-difenyloe-
tan-1-on lub zblizony 2.2 Dimetoksy-2-fenyloace-
tofenon, (+-)-2,3-Diokso-1,7,7-trimetyl-bicyk-
lo-(2,2,1)-heptan di-Bornan-2,3 dion, tlenek
difenylo(2.4,6-tfrimetylobenzoilo)fosfiny,
2-Hydroksy-2-metylo-1-fenylo-propan-1-on,
2-etyloheksylo-4-(dimetyloamino)benzoesan,
2.2 Acetofenon dietylu, szkto sodowo-wapnio-
we, krzemionka amorficzna, barwniki (pigment
czerwony 146 = Cl 12485 / pigment niebieski 29
=ClI 77007 / D&C czerwony 30 = CI 73360 /
pigment niebieski Cl 74160 / pigment fioletowy
19 = C.I. 73900), substancje zapachowe
(Optamint).

Informacje ilosciowe:
W 100 g znajduje sie 19 g akrylandw/metak-
rylandéw i 80 g szkta.

Przeznaczenie

First-Tray fo $wiattoutwardzalny materiat w
postaci prefabrykowanych szablonéw do
produkciji odpornych na skrecanie,
niestandardowych tyzek wyciskowych.
Alternatywnie dostepny cienszy materiat (ptytki
bazowe) moze by¢ wykorzystany do produkcii
szablondw zgryzu, odcisku zgryzu i przymiarek.

Wskazanie
Materiat tyzki:
- Spersonalizowane tyzki

Ptyty bazowe:
- Odcisk zgryzu
- Préba

Przeciwwskazania

Materiat zawiera metakrylan.

Nie stosowac w przypadku pacjentdw z alergiq
na metakrylany lub inne substancje zawarte w
produkcie.

Cechy produktu zapewniajgce wlasciwy efekt
Materiat Frist-Tray polimeryzuje za pomocqg
Swiatta tworzqc staty i kompaktowy polimeryzat.

Specjalne srodki zapobiegawcze

Unika¢ wszelkiego kontaktu oczu i skéry z
materiatem nieutwardzonym, czyli tez z warstwg
hamujgcqg.

Podczas szlifowania powstaje pyt, dlatego
nalezy stosowac urzgdzenie odsysajqgce!

Przygotowanie/wytworzenie

- Przy modelu obrysowa¢ kontury przysztej tyzki.

- Zablokowac zachodzqce pod siebie obszary

na modelu.

Aby zapewni¢ miejsce dia masy wyciskowej,

zablokowac¢ caty model (dociskajgc do

niego np. ptytke woskowaq) i wycigé stopery.

- W przypadku bardzo suchego gipsu przez

krotki czas namaczac¢ model w wodzie lub

zastosowac izolacje modelowqg bgdz

alginowa.

Wyjac¢ ptytke bazowq z pojemnika i zamkngé

go.

- Ptytke bazowq dopasowac na zablokowa-

nym modelu gipsowym i wycigé pozgdany

ksztatt np. za pomocq skalpela.

Z resztek ptytki bazowej uformowac uchwyt i

doczepi¢ do tyzki.

- Umiesci¢ tyzke z modelem w urzgdzeniu
emitujgcym $wiatto i utwardzi¢ bez prézni.

- Zdjg¢ tyzke z modelu i ponownie

polimeryzowac¢ od spodu.

W przypadku polimeryzacii bez prézni do

usuniecia warstwy mazistej uzy¢ alkoholu.

Czas:
Obrdbka przy $wietle dziennym 20 minut

Polimeryzacja w urzgdzeniach emitujgcych
Swiatto UV lub LED, w zaleznosci od urzgdzenia:
Gorna czes¢ z modelem 3-5 minut

Dolna czes¢ bez modelu 3-5 minut

Wykonczenie:

- Wykonczy¢ tyzke indywidualng za pomocqg
frezéw karbidowych i wygtadzi¢ papierem
Sciernym.

Higiena:

Wyciskane tyzki indywidualne First-Tray
umiesci¢ w roztworze dezynfekujgcym na bazie
aldehydu glutarowego. Czas trzymania w
roztworze jest uzalezniony od okreslonych
danych producenta.

Gotowy produkt medyczny jest wykorzystywany
przez stomatologa np. jako tyzka indywidualna
do materiatu wyciskowego.

Ostroznie

Produkt zostat opracowany do zastosowania w
stomatologii i nalezy go stosowac zgodnie z
Instrukcja uzytkowania. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody, ktére wynikty z
powodu innego zastosowania. Ponadto
uzytkownik jest zobowigzany do kontroli
materiatu na wiasng odpowiedzialno$¢ przed
jego uzyciem pod kagtem przydatnosci i
mozliwosci uzycia do przewidzianych celdw,
zwtaszcza gdy nie zostato to podane w
Instrukcja uzytkowania.

Dziatania uboczne
Nie sq znane niepozgdane dziatania uboczne.

Wzajemne oddzialywanie

Nie jest znane wzajemne oddziatywanie
produktu z innymi produktami medycznymi,
lekami lub innymi materiatami.

Przechowywanie
Produkt powinien by¢ przechowywany w
temperaturze 0°C - 22°C.

Dane techniczne
Wytrzymato$é na zginanie min. 130 N/mm?

Data minimalnej trwatosci
Nie uzywac¢ materiatu First-Tray po uptywie
terminu waznosci.

Wersje
Szablon - gérna szczeka
2810003  rézowy, 50 szt.

2810020  niebieski, 50 szt.
[REFI2810034 naturalny, 50 sztf.
Utylizacja

Nieutwardzony materiat mozna polimeryzowac
za pomocq $wiatta ($wiatta stonecznego lub
sztucznego) i nastepnie zutylizowac jako odpad
plastikowy.

Wszystkie zwigzane z produktem ciezkie
przypadki, kiére wystapity, nalezy zgtaszaé
producentowi i do odpowiedniego urzedu
panstwa czt i w ktérym mieszk
uzytkownik i/lub pacjent.
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First-Tray

Kasutusjuhend

Patsientide sihtrihm

Koik isikud, kelle ravimiseks on vaja eraldi kirette.

ettendahtud kasutaja
Hambaarst

Koostis Kvalitatiivsed andmed:

Oligomeerne uretaanakrilaat, vinbilestervaik,
2,2-dimetU0loksU-1,2-difenb0letaan-1-on voi
2,2-dimetoksU-2-fenUUlatsetofenoon,
(+-)-2,3-diokso-1,7,7-timet00l-bitsU-
klo-(2,2,1)-heptaan di-bornan-2,3-dioon,
difen001(2,4,6-trimet00 0o
2-hudroksu- U
2-et00IheksUUI-4-(dimetU0lamino)bensoaat,
2,2-dietoksUatsetofenoon, lubi-naatronist klaas,
amorfne rénihape, varvained (pigment punane
146 = CI 12485 / pigment sinine 29 = CI 77007 /
D&C punane 30 = ClI 73360 / pigment sinine CI
74160 / pigment violetne 19 = C.I. 73900), I6hna-
ja maitseained (Optamint).

Kvalitatiivsed andmed:
100 g sisaldub 19 g akrilaate/metakrilaate ja
80 g klaasi.

Kavandatav kasutusviis

First-Tray on valguskdvastuv jéliendlusika
materjal, mis on valmis $abloonide kujul, et
valmistada vadndekindlaid individuaalseid
jéliendlusikaid. Teise véimalusena véib kasutada
saadaval olevat dhemat materjali (baasisplaa-
te) hambumusmustrite tegemiseks, hambumuse
madramiseks ja proovimiseks.

Naidustus
Jaliendlusika materjal:
- Kohandatud lusikad

Baasisplaadid:
- Hambumuse mé&dramine
- Proovimine

Vastundidustused

Materjal sisaldab metakrilaate.
MetakrUlaatide voi muude toote sisalduvate
materjalide vastu allergiliste patsientide mitte
kasutada.

Toote joudlustunnused
First-Tray polUmeriseerub valguse toimel
tugevaks ja kompaktseks polumerisaadiks.

Erilised ettevaatusabindud

Vdltige simade ja naha mis fahes kokkupuudet
kévastumata materjali, st ka pdrssiva kihiga.
Tolmu tekkimise tottu kasutage lihvimisel imurit!

Ettevalmistus/valmistamine

- Joonistage tulevase jdéliendlusika kontuurid

mudelile.

Blokeerige kattuvad kohad mudelil.

- Jdliendmassi kohahoidjana tuleb blokeerida
kogu mudel (nt plaatvaha abil) ja 16igake
stopid vdlja.

- Vaga kuiva kipsi puhul tuleb mudelit veidi
veega niisutada voi kasutada mudeli
isoleerimisvahendit voi alginaadiga
isoleerimisvahendit.

- Votke baasisplaat karbist vélja ja sulgege
karp uuesti.

- Kohandage baasisplaat blokeeritud
kipsimudeliga ja 16igake nt skalpelli abil
soovitud kujule.

- Baasisplaadi jadkidest valmistage sang ja
kinnitage lusika peale.

- Sisestage lusikas koos mudeliga valgusks-

vastavasse ahju ja kdvastage ilma

vaakumita.

Eemaldage lusikas mudelilt ja polimeriseeri-

ge veelkord alt.

- Vaakumita polUmeriseerimise korral kasutage
eemaldamiseks alkoholist madrdekihti.

Ajad:

Tootlemine pdevavalguses 20 minutit
Polimeriseerimine UV- voi LED-ahjudes
olenevalt ahjust:

Ulemine kilg koos mudeliga
alumine kUlg iima mudelita

3-5 minutit
3-5 minutit

Vormimine:
- vormige individuaalset lusikat kdvametalli
freesiga ja lihvige livapaberiga.

Hugieen:

asetage jdliendid koos individuaalsete
First-Tray lusikatega desinfitseerimislahusesse,
mis on valmistatud glutaaraldehtUdist. Kestus
oleneb vastavatest tootja juhistest.

Valmis meditsiinitoodet kasutab hambaarst, nt
individuaalsete lusikate jaoks koos jéliendimater-
jaliga.

Ettevaatust

Toode on vdlja téétatud hambaravivaldkonnas
kasutamiseks ja seda fuleb kasutada
kasutusjuhiste kohaselt. Kahjude eest, mis on
tekkinud muu kasutuse tulemusel, fooftja ei
vastuta. Lisaks on kasutaja kohustatud oma
vastutusel kontrolima materjali sobivust ja
kasutusvdimalusi ettendhtud kasutusotstarbe
jaoks enne selle kasutamist, kui neid ei ole
toodud kasutusjuhendis.

Korvaltoimed
Ebasoovitavad kérvaltoimed ei ole teada.

Koostoimed
Toote koostoime teiste meditsiinitoodete,
ravimite véi muude ainetega ei ole teada.

Sdilitamine
Toodet tuleb sdilitada vahemikus 0°C - 22°C.

Tehnilised andmed
Paindetugevus vahemalt 130 N/mm?

Sdilitusaeg
First-Tray ei ole lubatud kasutada, kui
séilivusaeg on mooddas.

Variandid
Ulalduasabloon
2810003
810020
810034

roosa, 50 tk
sinine, 50 tk
looduslik, 50 tk

Kaitlemine

Koévastumata materjali saab polimeriseerida
valgusega (pdikesevalguse voi tehisvalgusega)
ja seejarel kaidelda plastjgatmena.

Koikidest seoses tootega tekkinud rasketest
juhtumitest tuleb teavitada toofjat ja liikmesriigi,
kus kasutaja ja/voi patsient elavad, vastutavat
asutust.

)
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LietoSanas instrukcija

Pacientu mérka grupa

Piemérots visiem pacientiem, kuru arstésanai
nepiecieSamas individudlas nospieduma
karotes.

Paredzétais lietotajs
Zobarsts

Sastdva kvalitates dati:

Oligomérisks uret@na akrilats, vinila estera sveki,
2.2 dimetoksi-1,2-difeniletana-1-ons vai -ums

2.2 dimetoksi-2-fenilacetofenons, (+-)-2,3-diok-
so-1,7,7-trimehil-biciklo-(2,2,1)-heptana
di-Bornan-2,3 dions, difenil(2,4,6-frimetiloenzoil)-
fosfinoksids, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-pro-
pan-1-ons, 2-etilheksil-4-(dimetilamino)benzoats,
2.2 dietoksiacetofenons, natrijkalka stikls, amorfa
silicijskabe, krasvielas (sarkanais pigments 146 =
Cl1 12485 / zilais pigments 29 = CI 77007 / D&C
sarkanais 30 = CI 73360 / zilais pigments CI 74160
/ violetais pigments 19 = CI 73900), aromatizétdiji
(Optamint).

Kvantitates dati:
100 g izstraddjuma saturd ir 19 g acetata/meta-
krilata un 80 g stikla.

Paredzétais lietojums

First-Tray ir gaisma sacietéjoss karotes
materidls gatavu Sablonu veidad, lai izgatavotu
pret vérpes deformaciju izturigas individudlas
nospiedumu karotes. Alternativi pieejamo
plandku materidlu (pamatplaksnes) var
izmantot sakodiena sablonu izgatavosanai,
sakodiena noteikianai un izmégingjumiem.

Norade
Karotes materidls:
- Individudlas karotes

Pamatpldksnes:
- Sakodiena noteikiana
- lzmégingjums

Kontrindikacijas

Sis materials satur metakrildtu.

Nelietojiet pacientiem ar alergiju pret
metakrilatu vai citam izstradajuma sastava
esosajam vielam.

Izstraddjuma ipasibas
First-Tray polimeriz&jas gaisma par cietu un
kompaktu polimerizatu.

Tpasi piesardzibas pasakumi

Izvairieties no jebkadas nesacietéjusa materidla
(arminhibéta slana) saskares ar acim un adu.
Puteklu rasanads dél, kad slipéjat, izmantojiet
nosuksanas sistému!

Sagatavosana/izgatavosana

- Uz modela uzziméjiet veidojamas
nospieduma karotes kontdras.

- Nostipriniet modela apakséjas zonas.

- Lai formé&jamais materidils turétos vieta,

nostipriniet visu modeli (piem., ar vaska

pldksni) un apgrieziet malas.

Ja gipsis ir loti sauss, Slaicigi samitriniet modeli

vai izmantojiet modela izolGciju vai algindta

izolaciju.

- Bazes plaksni iznemiet no iepakojuma un

aizveriet iepakojumu.

Bazes plaksni uzlagojiet uz gipsa modela un,

piem., ar skalpeli nogrieziet vajadzigaja

forma.

- No bazes plaksnes atliekam izveidojiet tverekli
un pievienojiet nospieduma karotei.

- Nospieduma karoti kopa ar modeli

apstarojiet, izmantojot gaismas avotu, un

sacietiniet to bez vakuuma.

Nospieduma karofi iznemiet no modela un no

apaksas vélreiz polimerizéjiet.

- Ja polimerizéjat bez vakuuma, tad smérvielas
slana nonemsanai izmantojiet spirtu.

Laiks:

Apstrade dienas gaisma 20 minGsu laika
Polimerizacija ar UV vai LED gaismas Avoti —
atkariba no ierices:
Augspuse ar modeli
Apakipuse bez modela

3-5 minGtes
3-5 minGtes

Apstrade:

- Individudlo nospieduma karoti apstraddijiet ar
cietsakauséjuma frézém un nogludiniet ar
smilSpapiru.

Higiéna:

Formas ar individudlajam First-Tray
nospieduma karotém ielieciet dezinfic&josa
$kiduma uz glutaraldehidu bazes. ligums ir
atkarigs no attiecigajiem razotdja datiem.

LietfoSanai sagatavoto medicinas ierici izmanto
zobarsts, piem., lai izgatavotu individualizétas
nospieduma karotes ar forméjamo materidalu.

levérojiet piesardzibu!

Sis izstraddjums ir paredzéts izmantoianai
zobarstnieciba un ir jaizmanto saskand ar
lietoSanas instrukciju. RazZotdjs neuznemas
atbildibu par zaudéjumiem, ko rada citada
lietoSana. Turkiat lietotGjam, pasam uznemoties
par to atbildibu, pirms lietosanas ir jGparbauda
materidla piemérotiba un izmantoSanas iespéja
paredzétajiem mérkiem, it 1pasi, ja tie nav
noraditi lietodanas instrukcija.

Blaknes
Nav zindms par nevélamam blakném.

Mijiedarbiba
Produkta mijiedarbiba ar citdm medicinas
ieficém, zalém vai citdm vielam nav zindma.

Uzglabasana
Produkts jauzglaba 0°C - 22°C temperatdra.

Tehniskie dati
Lieces stipriba ne mazdka ka 130 N/mm?

Deriguma termins
Nelietojiet First-Tray péc deriguma termina
beigdm.

Varianti
Augszokla Sablons
[REF[2810003  sarts, 50 gab.

[REF|2810020  zils, 50 gab.
[REF|2810034  bé&ss, 50 gab.

Likvidacija

Nesacietéjusu materidlu var polimerizét ar
gaismu (saules gaismu vai maksligo gaismu) un
tad likvidét ka plastmasas atkritumus.

Par visiem nopietniem atgadijumiem saistiba ar
$o izstradajumu ir jainformé razotdjs un lietotaja
un/vai p t id dalibvalsts ildiga
iestade.
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Naudojimo instrukcija

Tiksliné pacienty grupé
Visi asmenys, kuriems gydyti reikalingi
individualUs Saukstai.

Numatyti naudotojai
Odontologas

Sudeétis, kokybiniai duomenys:

Oligomerinis uretano akrilatas, vinilo esterio
derva, 2.2 Dimetoksi-1,2-difeniletan-1-onas arba
2,2 dimetoksi-2-fenilacetofenonas, (+-) -
2,3-diokso-1,7,7-trimehil-biciklo- (2,2,1)
-heptanas, di-bornan-2,3-dionas, difenilas
2,4,6-trimetilbenzoil) fosfino oksidas,
2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-onas,
2-etilheksil-4- (dimetilamino) benzoatas,

2.2 dietoksietacetofenonas, sodos-kalkiy stiklas,
amorfinis silicio rogstis, dazikliai (raudonas
pigmentas 146 = Cl 12485 / mélynas pigmentas
29 = Cl177007 / D&C raudonas 30 = CI 73360 /
meélynas pigmentas Cl 74160 / violetinis
pigmentas 19 = Cl 73900), kvapiosios medziagos
(,Optamint").

Kokybiniai duomenys:
100 g produkto yra 19 g akrilaty / metakrilaty ir
80 g stiklo.

Numatomas naudojimas

wFirst-Tray* — tai i§ anksto paruosty Sablony
formos Sviesoje kietéjanti Sauksty medziaga,
skirta deformacijoms atspariy individualiy
atspaudiniy Sauksty gamybai. Taip pat galima
naudoti plonesne medziagq (bazines
ploksteles), i§ kurios gaminami sukandimo
Sablonai, sukandimo atspaudai ir bandomieji
atspaudai.

Indikacija
Sauksto medziaga:
- Individualiai pritaikytiems Saukstams

Bazinés plokstelés:
- Sukandimo atspaudams
- Bandomiesiems atspaudams

Kontraindikacijos

MedZiagoje yra metakrilaty.

Negalima naudoti pacientams, kurie yra
alergiski metakrilatams ar kitoms produkto
sudétyje esancioms medziagoms.

Produktio savybés
First-Tray polimerizuojasi paveiktos Sviesos ir
susidaro vientisas ir kompaktiskas polimeras.

Specialiosios profilaktinés priemonés
Venkite bet kokio akiy ir odos kontakto su
nesukietéjusia medziaga, jskaitant slopinamg
sluoksnj.

Slifuodami naudokite siurbimo jtaisq, kadangi
susidaro dulkés!

Paruosimas / gamyba

- Ant modelio pazymékite bUsimo Sauksto

kont0rus.

Uzfiksuokite modelio apipjovimo vietas.

Visq modelj (pvz., vasko plokstele) paruoskite

atspaudo medziagai uzdéti ir iSpjaukite

isispaudusias vietas.

- Itin sauso gipso atveju trumpai model; Siek tiek

sudrékinkite vandeniu arba naudokite

modelio izoliacijg arba alginato izoliacijg.

Nuimkite pagrindo plokstele i§ dézutés ir vel

uzdarykite dézute.

- Pritaikykite pagrindo plokste prie uZfiksuoto

gipso modelio ir, pavyzdziui, skalpeliu

Spjaustykite norimg forma.

15 pagrindinés plokstélés likuciy suformuokite

rankenéle ir pritvirtinkite jq prie Sauksto.

- |dékite Saukstg su modeliu j Sviesos prietaisq ir
sukietinkite réZimu be vakuumo.

- Nuimkite Saukstg nuo modelio ir vél

polimerizuokite i§ apacios.

Polimerizuodami be vakuumo, tepimo

sluoksniui pasalinti naudokite alkoholj.

Laikai:
Apdorojimas dienos Sviesoje 20 min.

Polimerizacija UV arba LED 3viesos pritaisai,
atsizvelgiant j prietaisg:

Virsutiné pusé su modeliu
Apatiné pusé su modeliv

3-5min.
3-5min.

Parengimas:

- Individualy $aukstqg uzbaikite apdirbdami
kieto metalo frezomis ir iSlyginkite Slifavimo
popieriumi.

Higiena:

|dékite atspaudus du individualiais First-Tray
Saukstais | dezinfekuojanti glutaraldehido bazés
tirpalg. Trukmé priklauso nuo gamintojo
specifikacijy.

Gatavg medicinos produktg naudoja
odontologas, pvz., atskiriems $aukstams su
atspaudo medziaga.

Atsargiai

Produktas buvo sukurtas naudoti odontologijos
srityje ir turi bUti naudojamas pagal naudojimo
instrukcijg. Gamintojas neprisima atsakomybés
vz zalg, atsiradusiq dél bet kokio kito naudojimo.
Be to, vartotojas jsipareigoja, patikrinti
medziagos tinkamumg ir galimg naudojimg
numatytiems tikslams pries pries jg naudodamas
numatytiems tikslams, ypac jei jie néra isvardyti
naudojimo instrukcijose.

Salutiniai poveikiai
Salutiniai poveikiai néra zinomi.

Sqveika su kitomis medzZiagomis
Produkto sqveika su kitais medicinos produktais,
vaistais ar kitomis medziagomis néra zinoma.

Laikymas
Produktas turi boti laikkomas nuo 0 °C iki 22 °C
temperatiroje.

Techniniai duomenys
Lenkimo stipris ne mazesnis kaip 130 N/mm?

Geriausias iki
Pasibaigus galiojimo laikui, First-Tray
nenaudokite.

Galimi variantai
irSutinio Zandikaulio Sablonas
10003  rozinis, 50 vnt.
810020  mélynas, 50 vnt.
2810034  natdralios spalvos, 50 vnt.

@

Salinimas

Nesukietéjusiq medziagqg galima polimerizuofi su
Sviesa (saulés ar dirbtine Sviesa) ir tuomet iSmesti
kaip plastiko atliekas.

Apie visus rimtus su gaminiu susijusius incidentus
reikia pranesti gamintojui ir valstybés narés,
kurioje yra registruotas vartotojas ir (arba)
pacientas, kompetentingai institucijai.

First-Tray

PbKOBOACTBO 3a ynotpeba

LleAeBa rpyna naumeHTH
BCHykM AWML, 30 KOUTO CA HEOBXOAMMM
MHAMBUAYOAHW ABXKMLM 30 A€YEHUETO.

ueAeBu NoTpebuTea
3bvboArekap

CBbCTAB KAYECTBEHU AQHHU:

OAUrOMEpPEH YPETAH OKPUAAP, BUHUAECTEPHA
CMOAQ, 2.2 AMMETOKCU-1,2-AMDEHMAETAH-1-OH
WA NPUOAMIUTEAHO 2.2
AMMETOKCU-2-CDEHUATLLETODEHOH,
+-)-2,3-AMOKCO-1,7,7-TPUMEXMA-DUCUKAO
-(2,2,1)-xentaH AnM-60pHAH-2,3 AMOH,
AMAPEHUA(2,4,6-TOUMETUABEH30MA)DOCOUHOKC
MA, 2-XMAPOKCU-2-METUA-1-CDEHNA-NPOMNAH-1-0H,
2-€TUAXEKCUA-4-( AMMETUAOMIMHO)BeHsoarT,

2.2 AMETOKCHALLETOGDEHOH, KAALIMEBO-HATPUEBO
CMAMKATHO CTbKAO, CUAMLIMEB AMOKCHA,
ougetuteAn (Pigment Red 146 = CI 12485 /
Pigment Blue 29 = C1 77007 / D&C Red 30 = CI
73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet
19 = C.I. 73900), apomarHu BeLL.ecTsa
(Optamint).

KoAnyecTBeHU AGHHM:
B 100 g ce cbabpxar 19 g
AKPUACTH/METAKPUAQTM 1 80 g CTBKAO.

MpeaBuaeHa ynotpe6a

First-Tray € CBETAOTBLPAABALLL CE MATEPUAA 3Q
OTNeYaTbLIM NOA POPMATA HA CrACBIEMM
LIABAOHM 30 M3PAGOTBAHE HA bBKABM
NEePCOHAAMZMPAHKW OTNEYATbLM. AATEPHATUBHO
MOTEPUAABT CE MPEAAQTA U B MO-TbHKA POPMA
(OCHOBHM MAOHM) 1 MOXKE AQ CE M3MOA3BA 30
M3PABOTBAHE HA LUABAOHM HA 3aXAMNKATa,
CHEMAHE Ha CTATYC HA LIAAOTO Cb3bbue 1
NPOGHO NOCTABIHE HA 3bGHM NPOTE3N.

Unaukaums
MaTepraa Ha oTneyaTbUmMTE:
- NepCOHAAM3MPAHK OTNEYATbLM

OCHOBHM NACHM:
- CHemaHe Ha CTaTyC HA LAAOTO Ch3bbne
- Mpo6Ho nocTasiHe Ha 3bOHK NpoTE3N

npoTMBOﬂOKO}GHMﬂ

MaTEPUAABT CbABPXKA METAKPUAQTM.

He HpMAOFOﬁTe npr NAUMEHTU C QAEPIrng KbM
METAKPUAQTH MAU ADYTU CBABPXKALLLM CE B
NPOAYKTA BELLLECTBA.

XapaKTepUCTMKU HQ NPOAYKTA
First-Tray NOAMMEPM3MPA HO CBETAMHA AO
TBbPA M KOMMNAKTEH MOAMMEPU3AT.

CneuuaAHu NpeAnasHt Mepku

M36ArBaiTE BCAKAKBB KOHTAKT HO O4MTE M KOXATA
C HEBTBbPAEHMA MATEPUAA, CbLLLO TAKA U C
MHXMOUPAHMS CAOM.

M3noA3BaiTe acnmpaums Nopaam
0Bpa3yBAHETO HA NPAX NPW LUAMAOOBAHETO!

MoAroToBKa/NPOU3BOACTBO

- OtbeaexeTte KOHTYpUTE Ha BbaeLLIaTa
ABXMLLG BbPXY MOAEAQ.

- 3aMbAHETE 3AABPXKALLIMTE Y4ACTbLM HA
MOAEAQ.

- 3anbAHETe (HaMnp. C BOCHK) LLeAUS MOAEA
KQTO CKOBM 301 3bGHUTE OTAMBKM U M3pEXETE
HQ MeCTaTa, KbAETO Ce MPEKbCBA.

- [MpK MHOTO CyX I'MNC 30 KPATKO HOMOKPETE
MOAEAQ MAM U3MOA3BAMTE M3OAALIMS 3C1
MOAEAC MAM QATMHATHA M30AALIMS.

- W3saaete 6a3nC NACKATA OT KYTUATA M1
30TBOPETE OTHOBO KYTHATA.

- Mpucnocobete 6A3MC NAAKATA KbM
3QMbAHEHMS C TMMNC MOAEA M M3PEXETE HAMP.
CbC CKAAMEA B XEeAQHATa hopma.

- OdpbopmeTe OT ocTaTbLuTe Ha B6a3MC
NACKATA APBXKA U 5 MPUKpeneTe 3a
AbXMLATA.

- [ocTaBETE ABXMLIATA C MOAEAT B
OCBETUTEAHMS YPEA U BTBBPATBAHETO AQ
cTaHe 6e3 BaKyym.

- MaxHeTe ABXKMLIATA OT MOAEAA U
MOAMMEPHMIMPANTE OLLLE BEAHBX OT AOAHATA
CTpaHa.

- Mpn noAMmepmsaLmng 6e3 Bakyym
M3MOA3BATE OAKOXOA 30 OTCTPAHABAHETO HA
CMQ304HOTO CPEACTBO.

BpemeHa:
MNpepaboTBaHe HA AHEBHA CBETAMHA
20 MUHYTH

MoAnmepmsaLms B YATOABUOAETOBK MAK LED
OCBETUTEAHM YPEAM, CMIOPEA YPEAT:

FOpHa CTPaHA C MOAEA 3-5 MUHYTN
AOAHQ CTPaHa 6e3 MoaeA 3-5 MUHYTH

M3pabotaHe:

- WU3pabortere MHAMBUAYTAAHATA ABXMLA Hpe3
dope3oBaHe Ha TBLPA METAA M MOAMPANTE C
aBpasmBHA XapTHS.

XurneHa:

MocTaBeTe OTAMBKMTE C MHAMBUAYTAHUTE

AbXMUM First-Tray B A@3MHCADEKTUPALLL PA3TBOP

HO OCHOBATA HA FAYTAPTAAEXMA.

MPOABAXMTEAHOCTTA CE OMPEAEAS CMIOPEA

CbOTBETHMTE YKA3QHMA HA MPOM3BOAMTEAS.

[OTOBMS MEAULIMHCKM MPOAYKT LLLE CE M3MOA3BA
oT 3b6OAeKOpﬂ, HAaMp. 30 MHAMBUAYOAHU ABXMLN
C MATEPUAA 30 OTAMBKM.

BHuMaHHe

MPOAYKTBT € PA3PABOTEH 30 MPUAOXKEHUE B
AEHTAAHATA OBACQCT 1 TPSOBA AC CE M3MOA3BA
CbrAQCHO PbKOBOACTBO 3a ynotpeba. 3a Lietm,
Bb3HMKHAAM B PE3YATATA HA ynoTpeba He no
NPEAHA3HAYEHUE, MPOU3BOAUTEART HE HOCK
OTroBOPHOCT. OCBEH TOBA NOTPEBUTEAST Ce
30ABAXCBA HQ CBOS OTTOBOPHOCT AQ MPOBEPSABA
MATEPUAAC MPEAU HEFOBOTO MPUAOXKEHUE 301
FOAHOCT 1 Bb3MOXHATA My ynoTpeba 3a
NPEABUMAEHUTE LIEAW, OCOBEHO aKO Te He ca
noco4eHn B PLKOBOACTBO 3a ynotpeba.

CTpaHW4HM echekTn
He ca 13BECTHU HEXEeAQHH PEeaKLMM.

B3aumoaeicTBUE C APYIM AEKAPCTBA

He e 13BeCTHO B3AMMOAENCTBUE HO NPOAYKTA C
APYMM MEAMLIMHCKM NMPOAYKTU, AEKAPCTBA MAM
APYIv BELLLECTBA.

CbXpaHeHue
MPOAYKTLT TPAGBA AQ CE CHXPAHSBA MPU
Temneparypa mexay 0°C - 22°C.

TeXHMYECKU XAPAKTEPUCTUKU
AKOCT Ha orbBaHe MmH. 130 N/mm?

CpoK Ha roAHOCT
He nsnoassaiite noseve First-Tray caea
M3TUYOHETO HA CPOKA HA FTOAHOCT.

BapuaHTn

LLIaBAOH 3a ropHa YeAloCT
po3oB, 50 6pos
CuH, 50 6pos
Hatyp, 50 6pos

[REF|2810034

OTCTPAHABAHE KATO OTNAABK

HSBTBpreH MATEPHAA MOXE AQ Ce
NOAMMEPM3MPA CbC CBETAMHA (CABHYEBA
CBETAMHA MAU U3KYCTBEHA CBeTAVIHO] u AQ ce
OTCTPCAHM CAEA TOBA KATO MAQCTMACOB OTNAADBK.

Bcekn cepuoseH MHUMAEHT BbB BPb3Ka C
NpoAyKTQ TPAGBA AQ Ce AOKAQAQ HA
NPOU3BOAUTEAR U HO KOMNETEHTHUS OPraH Ha
ABPXXABATA YAEHKQ, B KOATO NOTPEBGUTEANT
M/MAM NAUNEHTBT € YCTAHOBEH.

First-Tray

Oényieg xpriong

Itoxevouevn opada acOevav

‘ONa Ta ATOHA YIa TN OEPATTEIA TGV OTTOIWY
QATTAITEITAl N XEAON ATOUIKGYV SI0KAPIY
amoTLTIWoNG.

MpoPAemdpevol XpnoTeg
Obovriarpol

IOVOEON TIOIOTIKEGV OTOIXEIDV:

ONIYOUEPEG AKPLAIKAG 0LPEDAVNG, PIVOAECTEPIKEG
PNTIVEG,2,2-51EBOEL-1,2-8IpavLACIBAVIO-1-6vN 1)
apivn 2,2-81neB0EL-2-PAIVLOACKETOPAIVOVN,
(+-)-2,3-61080-1,7,7-TPIUEBLAO-SIKLKAO- (2,2, 1)-€TTTal
v 2-Bopvavoin-2,3 sidvn,
S1paIvONO(2,4,6-TOIHEBLAOREVIOBAO) PLOTPIVOEEIS
10,
2-05POEL-2-HEBLAO-1-PAIVLAOTIPOTIPOTIAVOAN-1,
2-QIBLAEELAIO-4- (S1uEBLACUIVO) BEVTOTKO,
2,2-510180ELAKETOPAIVOVN, YOAA VATPACRESTOL,
APOPPO TTLPITIKO 0L, XPWOTIKEG oLOIES (Pigment
Red 146 = Cl 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007
/ D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue Cl 74160
/ Pigment Violet 19 = C.I. 73900), apwparTikéG
ovoieg (Optamint).

Mooortikd oToixeia:
100 yp. TPOioVTOG TrEPIEXOLY 19 yp.
AKPLAIKEG/UEBAKPLAIKEG eVEdTEIG Kal 80 yp. DAAO.

MpoPAemdpevn Xpnon

To First-Tray eival éva QTOTTONVHERI{OPEVO
LAIKO SI0KAPI®Y HE TN HOPPN
TTOOKATACKELATHEV@Y TIPOTOTIGV YIa TNV
KATAOKEL) AVOEKTIKGV OTN OTPEWN
£EATOUIKELHEVGV SIOKAPI®Y ATTOTOTTONG. To
EVAAMAKTIKA SI0BE0IUO AETTTOTEPO LAIKO (TTAGKEG
Baong) pmopei va xpnoigoroindei yia Tnv
KATAOKELN) ATTOTUTIWTIKAV SHENG, KATAYPAPEV
SAENG Kal SOKIUGV.

‘Evéeign
YAKO SioKapiwv:
- E€aTopikevpeva Siokapia

MAdkeg paong:
- Karaypaen néng
- Aokipn

AvTevSEigeig

To LAIKO TTERIEXEI LEDAKPLAIKEG EVEITEIG.

Mnv To xpnoigoToleiTe o€ aoOeveiG Pe alepyia
OTa PYEBAKPLAIKA 1) O€ KATTOI0 AANO aTTO TA LAKG
TTOL TTIEPIEXOVTAI OTO TTPOIOV.

XapakTnpeioTiKa amdsoong Tov TPoIOVTOg

To First-Tray TTOALPEPIZETAI PE PG KAl
UETATPETTETAI OF€ VA OTEPEO KAl CLUTTIAYEG TIPOIOV
TTONOHEQIOHOD.

EISIka pétpa mpo@vAagng

ATTOPELYETE KABE ETTAPN TOL N TTOAVUEQIOUEVOL
LAIKOD pe Ta pdmia kai 1o §éppa,
CULPTTERINAUPAVOUEVNG TNG {AOVNG AVACTOAAG.
AOY® TNG Snpiovpyiag okdvng KaTa Tov
TPOXIOWO, XONOIUOTIOIEITE Pia GLOKELT|
avappdenong!

MNposeroipacia/Mapaockeovn

- IXESIAOTE TO TTEPIYOAPMA TOL HEAAOVTIKOD

SIoKaPIoL €AV OTO eKPAYEIO.

AIOXWPIOTE TIG TIEPIOKEG HE LTTOOKAPEG OTO

ekpayeio.

- Ta T cLYKPATNON TOL ATTOTLTTATIKOL LAIKOL,

SlaxwpioTe OAOKANPO TO ekpayeio (. X. PE

KEPIVA POANQ) KAl ATTOKOYTE TIG AVGUAAIES.

Te TIEPITITGOON TTOAL ENPOL YOWOoUL, BEEETE

EAAPPAG TO EKUAYEIO I) XONOIUOTIOINTTE

HOV@TIKO LAIKO YIa EKHAYEIQ ) HOVWTIKO LAIKO

Ue ahyIvikn Paon.

AQaIpECTE TNV TTAGKA PACNG aTTd TO KOULTI KAl

KAgioTe Eava TO KOULT.

- MpooappodaTe TNV TTAGKa PAong oTo
SIAXWPIOUEVO YOWIVO eKPAYEIO KAl KOWTE OTO
£MOLUNTO OXNAMA, XPNOIPOTIOIVTAG YIa
Tapddeyua éva VOoTEQL.

- IXnuartioTe pia Aapr) amd Ta LTToAgiuATa NG
TAGKAG BAong Kal epappdoTE TNV OTO
Siokaplo.

- ToTmoBetOTe TO SICKAPIO HE TO EKUAYEIO OF pia

OLOKELI PWTOTTONVUEPICHOUL KAl TIOAVHEQIOTE

XWPIG KEVO.

AQaIPECTE TO SICKAPIO ATTO TO EKPAYEIO KAl

TTIONOMEQIOTE KQI TTANI ATTO TNV KATG TTAELPA.

- Kara Tov TOALPEPIOHO XWPIG KEVO,
XONOIHOTIOINGTE AAKOOAN YIA TNV aPaipeTn
™G NITapng oTPMong.

Xpovor:

Eme€epyaaia ummd TO PGS NG NUEPAG

20 Aertdy

MOALHEPICHOG Oe CLOKELEG pe Auxvia UV ry
Aapra LED, avahoya pe T OLOKELI:
ETave TTAELEA HE ekpayeio 3-5 Aerttd
KaTe TAELPG XWPEIG eEKpayeio  3-5 AeTTTd

Eme€epyaoia:
- Eme€epyaaTeire TO QTOPIKO SI0KAPIO e PPECEG
kapPidiov karl AeIGvETe pe CULPISOXAPTO.

Yyievn:

TOTTOBETHOTE TA ATTOTUTIHATA OF £Val
QATTOALHAVTIKO SIGALHA pE BAon TN
YAOULTAPAASEGSN. XPNOILOTIOICVTAG ATOHIKA
Siokapia First-Tray. MNa T Siapkeia BLOIONG
QAvaTEEETE OTIG O8NYIEG TOL KATAOKELATTT).

To TEAIKO 1aTPOTEXVOAOYIKO TTPOIOV
XPNnoIhoTIoIEITal amd Tov 0SovTIaTEO T1.X. Yia
QATOMIKA SI0KAPIA PE ATTOTUTIGTIKO LAIKO.

Mpoooxn

To TTPOIOV OXESIACTNKE YIA XPNOT OTOV
080VvTIaTPIKO TOUED KAl TTIPETTE VA XONOIHOTTOIETAl
OOHPOVA e TIG 08NYiEg Xpnong. O
KATAOKELAGTNG Sev PEPEI KAPia ELOOVN Yia {Npieg
TIOL TIPOKVTITOLY ATTO SIAPOPETIKN) XENON.
EmmAEOV, 0 XPNOTNG €ival LTTOXPEWHEVOG VA
€AEYEel PE SIKN) TOL €LOVLVN TNV KATAANAOANTA TOL
LAIKOD Kal TN SLVATOTNTA XPACNG TOL YIA TOLG
TIPOBAETTOHEVOLG CKOTTOVG TTPIV ATTO TN XPNON
TOU, 16iG OTAV ALTA eV AVAPEPOVTAI OTIG
obnyieg xprong.

Mapevépyeieg
Agev EXOLV avapePOEl aVETOLUNTEG TTAPEVEQYEIES.

ANnAemSpaoceig

Agv ExoLv avapepOei AAMNAEMSPATEIG TOL
TIPOIOVTOG He AANG IATPOTEXVOAOYIKA TTOOIOVTA,
(PAPHAKA ) GANEG OLTIEG.

Amo®nkevon
To TTPOIOV TTPETTEN VA ATTOONKEVETAI OF
Bepuokpaacia petagd 0 °C kai 22 °C.

Texvika &edopéva
AvVTOXN OTNV KAUWN: TOLAGY. 130 N/mm?

AvAA®on Kard mpoTiunon mpIv ano
Mnv xpnoigoTroleite To First-Tray perd Tnv
nuepopnvia AiENG.

MNapaAhayig

MpoTLTTO KaTAYPAPHG SAEEWS AV YvaBouL
2810003 pod, 50 Tpx

[REF|2810020  pirrAe, 50 Tux

[REF|2810034  puoikd, 50 Tux

Amdppiyn

TO N TTOAVUEPICHEVO LAIKO UTTOPEI Va
TIOALHEPIOTEI PE PG (NAIAKO PG 1 TEXVNTO PWG)
Kal 0T CLVEXEIQ VA ATTOPEIPOE pE TA TTAQCTIKO
amoppippaTa.

L& MEPITITAON EUPAVIONG COBAPEV TTEPICTATIKAV
TToL oXeTifoVTal PE TO TTPOIOV, avTa Ba Tpémel va
YV@®OTOTOIOOVTAl GTOV KATAOKELATTH Kal oTNV
appodsia apxr Tov KPAToLG PEAOLS OTO OTIOIO
gival eyKaTeoTnpévog o Xpnong Kai/fn o
aoBevig.

(>
First-Tray

Haszndlati utasitds

Betegcélcsoport
Minden olyan személy, akinek a kezelésére
egyedi lenyomattdlcdkra van szikség.

Célfelhaszndlok
Fogorvosok

Osszetétel, kvalitativ adatok:

oligomer uretdn-akrilét, vinilésztergyanta,
2,2-dimetoxi-1,2-difeniletén-1-on vagy
2,2-dimetoxi-2-fenilacetofenon, (+-)-2,3-dio-
xo-1,7,7-trimetil-bi-
ciklo-(2,2,1)-heptdn-di-borndn-2,3-dion,
difenil-(2,4,6-timetilbenzoil)-foszfinoxid,
2-hidroxi-2-metil-1-fenil-propdn-1-on,
2-etilhexil-4-(dimetilamino)-benzodt,
2,2-dietoxiacetofenon, natronmésziveg, amorf
szilika, szinezéanyagok (Pigment Red 146 = Cl
12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red
30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment
Violet 19 = C.I. 73900), aromaanyagok
(Optamint).

Kvantitativ adatok:
100 g termék 19 g akrilétot/metakrilgtot és 80 g
Uveget tartalmaz.

Rendeltetési cél

A First-Tray egy fényre keményedé kandlanyag
eléregydrtott sablonok formdjdban, torziddllo,
egyéni lenyomatkanalak elédllitdsdhoz. Az
alternativaként elérheté vékonyabb anyag
(alaplemezek) haszndlhaté fogsorsablonok,
fogsorlenyomatok és probdk készitéséhez.

Javallat
Kandlanyag:
- Egyéni kanalak

Alaplemezek:
- Fogsorlenyomat
- Préba

Ellenjavallatok

Az anyag metakrilatokat tartalmaz.

Ne alkalmazza olyan betegeknél, akik
allergidsak a metakrilGtokra vagy a termékben
taldlhatd egyéb anyagokra.

A termék teljesitményjellemzdi
A First-Tray fény hatdsdra szilard és
kompakt polimerré alakul.

S rran 1828 intézkedések

P r
KerUlie a ki nem keményedett anyag (a gétolt
réteget is beleértve) szembe jutdsdt és bdrrel
valé érintkezését, beleértve a gatolt réteget is.
A porképzédés miatt csiszoldskor haszndljon
elszivast!

ElGkészités/gydartas

- Jeldlie meg a modellen a leendd
lenyomattdlca konturjait.

- Blokkolja a modell ald ker0I6 terUleteket.

- Alenyomatanyag helykitéltéjeként blokkolja

az egész modellt (pl. lemezviasszal), és vagja

ki az Utkozdket.

Ha nagyon szdraz a gipsz, révid ideig dztassa

be a modellt, vagy haszndljon modell- vagy

algindtszigetelést.

- Vegye ki az alaplemezt a dobozbdl, majd

zérja le Ujra a dobozt.

llessze az alaplemezt a blokkolt gipszmodell-

re, és példdul szikével vagja a kivant formdra.

Formdzzon egy fogantyUt az alaplemez

maradvdényaibdl, és régzitse a

lenyomattdlcdhoz.

- Helyezze alenyomattdlcat a modellel egyUtt

egy fényberendezésbe, és vakuum nélkil

keményitse ki.

Vegye le a lenyomattdlcat a modellrdl, és

alulrél még egyszer polimerizdlja.

- A vdkuummentes polimerizacié sordn a
kendréteg eltavolitdsdhoz haszndljon
alkoholt.

Id&tartamok:
Feldolgozds természetes fénynél 20 perc
Polimerizécié UV- vagy LED fényrendszerekben
készUléktdl fuggden:
Felsé oldal a modellel
Alsé oldal a modellel

3-5 perc
3-5 perc

Kidolgozds:

- Az egyedilenyomattdlcat
keményfém-mardssal dolgozza ki, és
csiszolépapirral csiszolja le.

Higiénia:

Helyezze a lenyomatokat az egyedi First-Tray
lenyomattdlcdakkal egyUtt glutdralde- hid-bdzisd
fertétlenitéoldatba. A mivelet idétartama a
gydartdi utasitashoz igazodik.

A kész orvostechnikai eszkdzt a fogorvos példdul
lenyomatanyagos egyedi lenyomattdlcdkhoz
haszndlja.

Vigyazat

A termék fogdszati haszndlatra lett kifejlesztve,
és a haszndlati utasitdsnak megfeleléen kell
haszndini. A gydrté az egyéb haszndlatbol
eredd kdrokért nem vdllal felelésséget. Ezen
tiimenden a felhaszndlé kodteles az anyagokat
alkalmazdsuk elétt sajdt felelésségére az
elGirdnyzott célra vald alkalmasség tekintetében
megvizsgdini, kivaltképpen akkor, ha erre a
haszndlati utasftas nem tér ki.

Mellékhatasok
Nemkivanatos mellékhatdsok nem ismertek.

Kélcsénhatdsok

A terméknek mds orvostechnikai eszkdzokkel,
gydgyszerekkel vagy egyéb anyagokkal vald
kdlcsénhatdsa nem ismert.

Tarolds
A termék 0 °C és 22 °C kozoti hémérsékleten
térolandé.

Miszaki adatok
Hajlitészildrdsag: min. 130 N/mm?

Szavatossagi idé
Ne haszndlja a First-Tray terméket a lejérati
idejének lejarta utan.

Vdltozatok

Felsé dllkapocs-sablon

810003  rozsaszin, 50 darab
810020  kék, 50 darab
2810034  natur, 50 darab

Artalmatianitas

A nem kikeményedett anyag fénnyel
(napfénnyel vagy mesterséges fénnyel)
polimerizdlhatd, majd mdanyag hulladékként
artalmatlanithaté.

A termékkel kapcsolatban eléfordulé silyos
vératlan eseményeket jelenteni kell a
gyarténak és a felhaszndlé és/vagy a beteg
letelepedési helye szerinti tagdllam illetékes
hatésdgdnak.

)
First-Tray

Upute za upotrebu

Ciljna skupina pacijenata
Sve osobe za ¢&iju su zubnu obradu potrebne
individualne Zlice.

predvideni korisnici
Stomatolozi

Kvalitativni podaci o sastavu:

Uretanski akrilatni oligomer, vinilesterska smola,
2,2-dimetoksi-1,2-difeniletan-1-on ili um
2,2-dimetoksi-2-fenil-acetofenon, (+-)-2,3-diok-
so-1,7,7-trimetil-biciklo-(2,2,1)-heptan
di-bornan-2,3 dion, difenil(2,4,6-trimetil
benzoil)fosfin oksid, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-pro-
pan-1-on, 2-efilheksil-4-(dimetilamino)benzoat,
2,2-dimetoksiacetofenon, natrij-kalcij-silikatno
staklo, amorfnisilicijev dioksid, bojila (crveni
pigment 146 = ClI 12485 / plavi pigment 29 = CI
77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / plavi pigment
CI1 74160 / ljubiCasti pigment 19 = C.I. 73900),
arome (optamint).

Kvantitativni podaci:
100 g proizvoda sadrzi 19 g akrilata/metakrilata i
80 g stakla.

Namjena

First-Tray je svjetlosno polimeriziraju¢i materijal
za Zlice u obliku gotovih kalupa za proizvodnju
Zlica za ofiske otpornin na torziju. Alternativno
dostupan tanji materijal (bazne ploce) moze se
upoftrebljavati za izradu kalupa za zagriz,
uzimanje ofisaka zagriza i proba.

Indikacija
Materijal Zlice:
- Pojedinacne Zlice

Osnovne ploce:
- Uzimanje ofiska zagriza
- Proba

Kontraindikacije

Materijal sadrzi metakrilate.

Ne upofrebljavati kod pacijenata alergi¢nih na
metakrilate ili druge tvari koje proizvod sadrzi.

Inacajke proizvoda
First-Tray uz svjetlost polimerizira u Evrst i
kompaktan polimerizat.

Posebne mjere predostroznosti

Izbjegavaijte bilo kakav oblik kontakta
nestvrdnutog materijala s ocimaiili kozom, ¢ak i
uz inhibicijski sloj.

Ibog nastanka prasine prilikom brusenja
upotrebljavati usisnu napravu!

Priprema/izrada

- Na modelu ucrtati obrise buduce Zlice.

- Blokirati udubljene dijelove na modelu.

- Kao zamjenu za materijal za oblikovanje
blokirati Citav model (npr. voskom u
plo¢icama) i izrezati rubove.

- Ako je gips jako suh, model kratko navlaziti ili

upofrijebiti izolaciju za model ili alginat.

Izvaditi otisnu plocicu iz kutije i zatvoriti kutiju.

Ofisnu plocicu prilagoditi blokiranom

gipsanom modelu i izrezati u Zeljeni oblik, npr.

skalpelom.

- Od ostataka otisne plocice oblikovati driku i

pricvrstiti je na Zlicu.

Zlicu s modelom postaviti u polimerizacijski

uredaj da se stvrdne bez vakuuma.

Zlicu skinuti s modela i jos jednom

polimerizirati s donje strane.

- Kod polimerizacije bez vakuuma ukloniti
premaz alkoholom.

Trajanje pripreme:
Priprema na dnevnoj svjetlosti 20 minuta

Polimerizacija u polimerizacijskim UV ali LED
naprave , ovisno o uredaju:
Gornja strana s modelom
Donja strana bez modela

3 -5 minuta
3 -5 minuta

lzrada:
- Individualnu Zlicu izraditi pomoc¢u glodalice
od tvrdog metala i zagladiti brusnim papirom.

Higijena:

Kalupe s individualnim Zlicama od materijala
First-Tray uroniti u dezinfekcijsku otopinu na bazi
glutaraldehida. Trajanje ovisi o uputama
proizvodaca.

Gotovi medicinski proizvod primjenjuje se u
stomatologiji, npr. za individualne Zlice s
materijalom za oblikovanje (ofisak).

Oprez

Proizvod je namijenjen za primjenu u podrucju
dentalne medicine i mora se upotrebljavati u
skladu s uputama za upotrebu. Proizvodac ne
preuzima odgovornost za Stete uzrokovane
nenamjenskom primjenom. Osim toga, korisnik je
obvezan prije primjene samostalno provjeriti
prikladnost i uporabljivost proizvoda za
predvidene svrhe, posebice ako one nisu
navedene u uputama za upotrebu.

Nuspojave
NeZeliene nuspojave nisu poznate.

Interakcije

Interakcije proizvoda s drugim medicinskim
proizvodima, lijekovima ili drugim tvarima nisu
poznafte.

Skladistenje
Proizvod treba ¢uvati na temperaturi od 0°C -
22°C.

Tehnicki podaci
Otpornost na savijanje min. 130 N/mm?

Rok trajanja
First-Tray nemojte upotrebljavati nakon
isteka roka trajanja.

Varijante

Kalup gornje ¢eljusti

ruzicaste, 50 kom.
plave, 50 kom.
prirodna boja, 50 kom.

Zbrinjavanje

Nestvrdnuti materijal moZe se polimerizirati uz
djelovanje svjetlosti (sunceve il umjetne) i zatim
zbrinuti kao plasticni otpad.

Sve znacajne pojave povezane s proizvodom
potrebno je prijaviti proizvodacu i nadleznim
tijelima drzave €lanice poslovnog nastana
korisnika i/ili prebivalista pacijenta.

First-Tray

Manual de instructiuni

Grupul tinta de pacienti
Toate persoanele pentru a cdror tratare este
necesard o lingurd de amprentd individualda.

Utilizatorul destinat
Medicul stomatolog

Comporzitie. Informatii calitative:

Oligomeri de acrilat de uretan, r&sind de
vinilester, 2,2 dimetoxi-1,2-difeniletan-1-ona sau
2.2 dimetoxi-2-fenilacetofenona, (+-)-2,3-dio-
xo-1,7,7-trimeil-biciclo-(2,2,1)-heptan
di-bornan-2,3 diond, oxid de difenil
(2,4,6-frimetilbenzoil) fosfind, 2-hidroxi-2-me-
til-1-fenilpropan-1-ond, benzoat de
2-eftilhexil-4-(dimetilamind), 2,2 dietoxiaceto-
fenong, sticla calco-sodicd, silice amorfa,
coloranti (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment
Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 /
Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I.
73900), substante aromatizante (Optamint).

Informatii cantitative:
O cantitate de 100 g contine 19 g acrilati/me-
tacrilati si 80 g sticla.

Utilizarea preconizata

First-Tray este un material fotopolimerizabil
pentru lingurile de amprentd sub forma de
sabloane prefabricate pentru producerea de
portamprente personalizate rezistente la
torsiune. Materialul este disponibil alternativ si
mai subtire (pldci de bazd) si poate fi utilizat
pentru producerea de sabloane de ocluzie
dentard, inregistrarea ocluziei si probe.

Indicatie
Material de lingura:
- Linguri personalizate

Placi de baza:
- Inregistrarea ocluziei
- Proba

Contraindicatii

Materialul contine metacrilati.

Materialul nu se va utiliza in cazul pacientilor
alergici la metacrilati sau alte substante, pe
care le contine produsul.

Caracteristicile de performanta ale produsului
First-Tray polimerizeaza sub actiunea luminii
transforméndu-se intr-un polimer solid si
compact.

Masuri speciale de precautie

Evitati orice contact al ochilor si pielii cu
materialul neintdrit, deci si cu stratul inhibat.
Datoritd producerii de praf, la executarea
operatiilor de slefuire utilizati un sistem de
aspiratie!

Pregatire/confectionare

- Trasati pe model contururile viitoarei linguri.

- Blocati pe model zonele de degajari
interioare.

- Pentru a crea o pozitie rezervatd pentru
materialul de impresie, blocati intregul model
(de exemplu prin turnare de ceard de placi)
si decupati stopurile.

- In cazul ghipsului foarte uscat, umectati usor

modelul cu apd sau utilizati un agent de

izolare a modelului sau agentul de izolare pe
bazd de alginat.

Scoateti placa de baza din casetd si

Inchideti la loc caseta.

- Adaptati placa de bazd la modelul de ghips

blocat si taiati-o sub forma doritd, de

exemplu, cu ajutorul unui bisturiu.

Formati un mdner din resturile de placa de

bazd si atasati-l la lingura de amprentad.

- Expuneti lingura de amprentda impreund cu

modelul actiunii unei I&mpi de polimerizare si

permiteti intarirea fard vacuum.

Scoateti lingura de amprenta de la model si

supuneti-o Incd o datd polimerizarii pe partea

inferioard.

- In cazul polimerizé&rii fard vacuum, utilizati
alcool pentru indepdartarea stratului de
lubrifiere.

Timpi de lucru:
Pregdtirea la lumina zilei 20 minute
Polimerizarea in IdGmpile cu UV sau LED, in
functie de aparat:

Partea superioard cu model  3-5 minute
Partea inferioard fard model  3-5 minute

Finisarea:

- Finisati lingurile individuale cu ajutorul frezelor
din carburi metalice si slefuiti-le cu hartie
abraziva.

Igiend:

Infroduceti impresiunile luate cu lingurile de
amprentd First-Tray intr-o solutie
dezinfectantd pe baza de glutaraldehidd.
Durata este in functie de indicatiile respective
ale producdatorului.

Dispozitivul medical finit va fi utilizat de catre
medicul stomatolog, de exemplu pentru lingura
de amprentd individuald cu material de
modelare.

Precautie

Produsul a fost dezvoltat pentru utilizare In
domeniul stomatologic si trebuie sa fie utilizat in
conformitate cu Manual de instructiuni.
Producdtorul nu isi asuma nicio réspundere
pentru daunele rezultate in urma altor tipuri de
utilizari. In plus, utilizatorul are obligatia de a
examina pe propria raspundere materialul
inainte de utilizarea acestuia pentru a-i verifica
caracterul adecvat si posibilitatile de utilizare
pentru scopurile preconizate, in special in cazul
in care acestea nu sunt enumerate in Manual
de instructiuni.

Reactii adverse
Nu se cunosc reactii adverse nedorite.

Interactiuni medicamentoase

Nu se cunoaste nicio interactiune a produsului
cu alte produse medicale, medicamente sau
alte substante.

Depozitare
Produsul trebuie depozitat in intervalul de
temperaturd 0 °C - 22 °C.

Date tehnice
Rezistenta la incovoiere minimum 130 N/mm?

Termen minim de valabilitate
First-Tray nu se va utiliza dupd data de
expirare.

Variante

ablon pentru maxilarul superior
[REF|2810003  roz, 50 bucdti
[REF|2810020  albastru, 50 bucdati
[REF|2810034  natural, 50 bucati

Eliminarea ca deseu

Materialul neintdrit poate fi polimerizat cu
lumin& (lumina soarelui sau lumina artificiald) si
poate fi apoi eliminat ca deseu de materiale
plastice.

Toate incidentele grave apadrute in legatura cu
produsul vor frebui sa fie raportate producdatoru-
lvi si autoritatii competente a statului membru in
care isi are rezidenta ufilizatorul si/sau
pacientul.
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Ndvod na pouiitie

Pacientska cielové skupina
Vietky osoby, pre osetrenie ktorych s potrebné
individudine lyzice.

Predpokladany pouzivatel
Zubny lekar

Zlozenie a kvalitativne Udaje:

oligomerny uretanakryldt, vinylesterové Zivica,
2.2 dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-on alebo o
2.2 dimethoxy-2-phenylacetophenon,
(+-)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2,2,1)-hep-
tan di-bornan-2,3 dion, diphenyl(2,4,6-timethyl-
benzoyl)phosphinoxid,
2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on,
2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat,

2.2 diethoxyacetophenon, sédnovdpenaté skio,
amorfnd kyselina kremic itd, farbivo (Eerveny
pigment 146 = Cl 12485 / modry pigment 29 = CI
77007 / D&C &erveny 30 = CI 73360 / modry
pigment CI 74160 / fialovy pigment 19 = C.I.
73900), aromatické Iatky (optamint).

Kvantitativne Udaje:
V 100 g sa nachddza 19 g akryldtu/metakryldtu
a 80 g skla.

Predvidena uporaba

First-Tray je material za svetlobno utrjevanje
odtisnih plos¢ic v obliki vnaprej izdelanih Sablon
za izdelavo prilagojenih odtisnih ploscic,
odpornih na torzijo. Za izdelavo ugriznih Sablon,
odvzemov ugriza in poskusne izdelave lahko
uporabite tudi tanjsi material (osnovne plosce),
ki je na voljo.

Indikacija
Material Zlice:
- Prilagojene Zlice

Osnovne plosce:
— Odvzem ugriza
- Poskusna izdelava

Konfraindikacie

Materidl obsahuje metakrylat.
Nepouzivajte u pacientov s alergiou na
metakrylaty alebo iné Iatky obsiahnuté vo
vyrobku.

Charakteristické vlastnosti vyrobku
First-Tray za svetla polymerizuje, ¢im vznika
pevny a kompaktny polymerizét.

Specidlne preventivne opatrenia

Zabrarite akémukolvek kontaktu nevytvrdeného
materidlu, a teda gj inhibovanej vrstvy, s o&ami
a pokozkou.

Kvéli tvorbe prachu pri obrusovani pouzivajte
odsdavanie!

Priprava/Vyroba

- Obrysy budUcej lyzice nakreslite na model.

- Obilasti, ktoré id0 pod seba, na modeli
vyblokujte.

- Ako medzernik pre odtlackovy hmotu

vyblokujte cely model (napr. dostickovym

voskom) a vyreZte zastavovace.

V pripade velmi suchej sadry model nakratko

namocte do vody alebo pouZite izoldciu

modelu alebo algindtovu izolaciu.

- Bazdinu dosticku vyberte z dézy a dézu znova

zavrite.

Bazdinu dosticku adaptujte na vyblokova-

nom sadrovom modeli a napr. skalpelom

vyrezte do poZzadovaného tvaru.

- Zo zvyskov bazdlnej dosticky vytvarujte rdcku

a nasadte ju na lyZicu.

Lyzicu s modelom dajte do svetelného

zariadenia a vytvrdte bez vakua.

LyZicu odoberte z modelu a zo spodnej strany

este raz polymerizujte.

- Pri polymerizacii bez vékua pouzite na
odstrénenie mazlavej vrstvy alkohol.

Casy:

Spracovanie za denného svetla 20 minGt
Polymerizécia v UV alebo LED osvetlovacie
zariadenia, v z&vislosti od zariadenia:

Hornd strana s modelom 3-5 min0t
Dolnd strana bez modelu 3-5 min0t

Vypracovanie:
- Individudinu lyzicu obrobte frézou z tvrdokovu
a vylestite brusnym papierom.

Hygiena:

Odtlacky s individudinymi lyzicami z First-Tray
vlozte do dezinfekéného roztoku na béze
glutaraldehydu. Dizka trvania sa riadi prisluinymi
Udajmi vyrobcu.

Hotovy zdravotnicky vyrobok pouziva zubny
lekdr, a to napr. na individudine lyzice s
odtlackovym materidlom.

Pozor

Vyrobok bol vyvinuty na poutzitie v dentdinej
oblasti a musi sa pouzivat v zhode s Nadvod na
pouzitie. Za skody, ktoré vyplyny z iného
pouzitia, vyrobca neruci. Okrem toho md
pouzivatel povinnost materidl pred jeho
pouzitim na viastn zodpovednost skontrolovat
ohladom jeho vhodnosti a moznosti pouzitia na
urcené Ucely, predovietkym pokial nie sU
uvedené v Navod na poutzitie.

Vedlajsie 0&inky
NeZelané vediajsie UCinky nie sU zndme.

Interakcie
Interakcie vyrobku s inymi zdravotnickymi
vyrobkami, liekmi a inymi Idtkami nie sU zndme.

Skladovanie
Vyrobok by sa mal skladovat pri teplote od 0 °C
do 22°C.

Technické Udaje
Pevnost v ohybe min. 130 N/mm?

Minimdina trvanlivost
First-Tray po uplynuti dédtumu spotreby
nepouzivajte.

Varianty

Sabléna hornej celuste
ruzovd, 50 ks
modird, 50 ks
prirodnd, 50 ks

Likvidacia

Nevytvrdeny materidl moze spolymerizovaf so
svetlom (sinecné svetlo alebo umelé svetlo) a
dd sa potom zlikvidovaf ako plastovy odpad.

Vietky zdvainé udalosti, ktoré sa vyskytli v
suvislosti s tymto vyrobkom, treba nahldsit
vyrobcovi a prislusnému Gradu &lenského 3tatu,
kde ma svoje sidlo/svoj pobyt pouZivatel
a/alebo pacient.

“ dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany

Fon: +(49) 4123/9225-0

Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de
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Navodila za uporabo

Ciljna skupina pacientov
Vse osebe, za katere so pri zdravljenju potrebne
individuaine Zlice.

Predvideni uporabnik
Zobozdravnik

Sestava - kvalitativni podatki:
Oligomeren uretan akrilat, vinilna estrska smola,
2.2 Dimetoksi-1,2-difeniletan-1-ol ali za

2.2 Dimetoksi-2-fenilacetofenon, (+-)-2,3-Diok-
so-1,7,7-trimetil-biciklo-(2,2,1)-heptan
di-bornan-2,3 dion, difenil(2,4,6-tfrimetiloenzoil)-
fosfinoksid, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-on,
2-eftilheksil-4-(dimetilamino)benzoat,

2.2 Dietoksiacetofenon, natronsko steklo,
amorfna siliciieva kislina, barvila (pigment rdeci
146 = CI 12485 / pigment modri 29 = CI 77007 /
D&C rdeci 30 = CI 73360 / pigment modri Cl
74160 / pigment vijolicni 19 = C.I. 73900), arome
(optamint).

Kvalitativni podatki:
V 100 g je 19 g akrilata/metakrilata in 80 g
stekla.

Zamyslané pouizitie

First-Tray je na svetle tvrdnuci lyzicovy materidl
vo forme prefabrikovanych sablén na
zhotovenie individudinych odtlackovych lyzic
tuhych pri skrdcani. Na vyrobu zhryzovych
Sabloén, odtlackov chrupu a skdsku mozno
alternativne pouzit dostupny tensi materidl
(bazdlne dosticky).

Indikacie
Materidl lyZice:
- Individudine lyzice

Bazdine dosticky:
- Odtlacok chrupu
- SkUska

Kontraindikacije

Material vsebuje metakrilate.

Ne uporabljajte pri pacientih z alergijo na
metakrilate ali druge sestavine, ki so v izdelku.

Inacilnosti izdelka
First-Tray se polimerizira s svetlobo v Cvrst in
kompakten polimerizat.

Posebni previdnostni ukrepi

Preprecite vsakrien stik nestrienega materiala z
ocmi in s koZo, torej tudi z inhibirano plastjo.
Zaradi nastajanja prahu pri brusenju uporabljajte
odsesavanje!

Priprava/izdelava

- Konture bodoce Zlice zarisite na model.

- Blokirajte spodrezana obmodja na modelu.

- Da prihranite prostor za modelimo maso,
blokirajte celoten model (npr. s ploskim
voskom) in izreZite masilce.

- Prizelo suhem mavcu, model na kratko

poskropite z vodo, ali pa uporabite

modelarsko izolacijo aliizolacijo iz alignata.

Odstranite osnovno plosco iz plocevinke in

plocevinko spet zaprite.

Osnovno plos¢o prilagodite blokiranemu

maveénemu modelu in npr. s skalpelom zreZite

v zeleno obliko.

- Iz ostankov osnovne plosce oblikujte roc¢ajin

ga namestite na Zlico.

Zlico z modelom polozite v svetlobno

napravo in brez vakuuma strdite.

- Zlico snemite z modela in s spodnje strani $e
enkrat polimerizirajte.

- Pri polimerizaciji brez vakuuma za
odstfranjevanje namazane plasti uporabite
alkohol.

Casi:
Obdelujte na dnevni svetlobi 20 minut

Polimerizacija v napravah UV ali LED svetlobnih
napravah, odvisno od naprave:

Zgornja stran z modelom 3-5 minut
Spodnja stran brez modela 3-5 minut

lzdelava:

- Individualno Zlico obdelajte z rezkarjem iz
karbidne trdine in jo zgladite z brusnim
papirjem.

Higiena:

Qdltise z individualnimi Zlicami First-Tray poloZite
v dezinfekcijsko raztopino na osnovi
glutaraldehida. Trajanje je odvisno od ustreznih
podatkov proizvajalca.

Koné&ni medicinski izdelek uporabi zobozdravnik,
npr. za individualne Zlice z modelarskim
materialom.

Previdno

Izdelek je bil razvit za uporabo v zobozdravstvu
in ga obvezno uporabljajte v skladu z navodili za
uporabo. Za skodo, ki bi nastala zaradi
drugacne uporabe, proizvajalec ne prevzema
odgovornosti. Poleg tega je uporabnik zavezan,
da material pred uporabo na lastno
odgovornost preveri glede ustreznosti in
mozZnosti uporabe za predvideni namen, zlasti
Ce to ni navedeno v navodilih za uporabo.

Stranski ucinki
Nezazeleni stranski ucinki niso znani.

Vzajemno ucinkovanje

Vzajemno ucinkovanije izdelka z drugimi
medicinskimi izdelki, zdravili ali drugimi snovmi ni
zZnano.

Shranjevanje
Izdelek je treba hraniti pri temperaturi od 0 °C
do 22°C.

Tehni¢ni podatki
Upogibna trdnost najm. 130 N/mm?

Rok uporabe
First-Tray po izteku roka uporabe ne
uporabljajte vec.

Razlicice
Sablona za zgornjo &eljust
[REF]2810003  roza, 50 kosov

810020  modra, 50 kosov
2810034  naravna, 50 kosov
O j je med odpadk

Nestrien material lahko s svetlobo (son¢na ali
umetna svetloba) polimerizirate in odstranite
med odpadke kot material iz umetne mase.

O vseh tezavnih primerih v povezavi z izdelkom
morate obvestiti proizvajalca in pristojni urad
drzave clanice, v kateri prebiva uporabnik in/ali
pacient.

Servo-Dental

Rohrstr. 30

GmbH & Co. KG

58093 Hagen/Germany
Fon: +(49) 2331/9591-0
Fax: +(49) 2331/9591-25

www.servo-dental.de
info@servo-dental.de
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Uputstvo za upotrebu

Ciljna grupa pacijenata
Svi kojima je potrebna individualna kasika za
dentalni fretman.

predvideni korisnik
Zubar

Sastav Kvalitativni podaci:

oligomerni uretanakrilat, vinilesterska smola,

2.2 dimetoksi-1,2-difeniletan-1-on il um

2.2 dimetoksi-2-fenilacetofenon, (+-) -
2,3-diokso-1,7,7-trimehil-biciklo- (2,2,1) -heptan
di-bornan-2,3 dion, difenil (2, 4,6-trimetilbenzoil)
fosfinoksid, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-on,
2-eftilheksil-4- (dimetilamino) benzoat,

2.2 dijetoksiacetofenon, soda kre¢no staklo,
amorfni silicijum dioksid, boje (pigment crvena
146 = CI 12485 / pigment plava 29 = CI 77007 /
D&C crvena 30 = CI 73360 / pigment plava CI
74160 / pigment ljubicica 19 = CI 73900), arome
(optamint).

Kvantitativni podaci:
100 g sadrzi 19 g akrilata/metakrilata i 80 g
stakla.

Namjenska upotreba

First-Tray je materijal za ofiske koji se polimerizira
na svjetlosti, u obliku gotovih

$ablona za izradu individualnih kasika za
dentalne otiske ofpornih na torziju. Alternativho
dostupni tanji materijal (osnovne plo¢e) moze se
koristiti za izradu Sablona za ugrize, uzimanje
ofisaka zagrizaja i proba.

Indikacije
Materijal kadike za dentalne ofiske:
- Pojedinacne kasike

Osnovne ploce:
- UzZimanje otisaka zagrizaja
- Proba

Kontraindikacije

Materijal sadrzi metakrilate.

Ne koristiti kod pacijenata koji su alergi¢ni na
metakrilate ili druge supstance sadrzane u
proizvodu.

Karakteristike proizvoda
First-Tray polimerizira putem svjetla, dajuci
Cvrsti i kompakini polimer.

Specijalne preventivhe mjere
Izbjegavajte svaki kontakt o&iju i koz
neosusenim materijalom, ukljucujuci i inhibirani
sloj.

Koristite usisivac zbog stvaranja prasine prilikom
brusenja!

Priprema/izrada

- Oznacite konture buduce kasike na modelu.

Blokirajte podrucja rezanja na modelu.

Kao rezervirano mjesto materijala za otisak,

blokirajte cijeli model (npr. voskom za

modeliranje) i izrezite granicnike.

- Ako je gips vrlo suh, na kratko zalijte model ili

koristite izolaciju modela ili alginatnu izolaciju.

Izvadite baznu plocu iz kutije i ponovo

zatvorite kutiju.

- Baznu plocu prilagodite blokiranom modelu
gipsa i izrezite je npr. skalpelom u zZeljeni oblik.

- Od ostataka bazne ploce formirajte rucku i

pric¢vrstite je na kasiku.

Stavite kasiku s modelom u svjetlosni aparat i

ocvrsnite je bez vakuuma.

- Skinite kasiku s modela i ponovo je
polimerizirajte s donje strane.

- Upotrijebite alkohol kako biste uklonili
razmazani sloj prilikom polimerizacije bez
vakuuma.

Vremena:
Obrada na dnevnom svjetlu 20 minuta

Polimerizacija u UV ili LED-svjetlosnim
aparatima, ovisno o aparatu:
Gornja strana s modelom
Donja strana bez modela

3-5 minuta
3-5 minuta

Dorada:
- Dovrsite individualnu kasiku karbidnim
svrdlima i izgladite je Smirgl papirom.

Higijena:

Ofiske s individualnim First-Tray kasikama
stavite u ofopinu za dezinfekciju na bazi
glutaraldehida. Trajanje ovisi o podacima
proizvodaca.

Gotov medicinski proizvod koristi zubar, npr. za
individualne kasike s ofisnutim materijalom.

Oprez

Proizvod je razvijen za upotrebu u stomatologiji i
mora se koristiti u skladu s uputstvom za
upoftrebu. Proizvodac¢ ne preuzima odgovornost
za Stete nastale zbog nenamjenske primjene.
Pored toga, korisnik je duzan da prije koristenja
provjeri da li je materijal prikladan za
namjeravano koristenje i u predvidene svrhe,
posebno ako one nisu navedene u uputstvu za
upoftrebu.

Nuspojave
Nisu poznate nezeljene nuspojave.

Interakcije

Nije poznata interakcija proizvoda s drugim
medicinskim proizvodima, lijekovima ili drugim
supstancama.

Cuvanje
Proizvod treba ¢uvati na temperaturi izmedu 0
°C-22°C.

Tehni¢ki podaci
Cvrsto¢a na savijanja min. 130 N/mm?

Rok upotrebe
First-Tray nemojte upotrebljavati nakon
isteka datuma roka trajanja.

Varijante

Sabloni gornje vilice

2810003  ruziCast, 50 komada
2810020  plav, 50 komada
F|2810034  natur, 50 komada

Odlaganje v otpad

Neotvrdnuti materijal moze se polimerizirati sa
svjetlos¢u (suncevom ili umjetnom svjetloscu), a
zatim odloziti kao plastic¢ni otpad.

Svi ozbiljni incidenti koji su se dogodili u vezis
proizvodom moraju se prijaviti proizvodacu i
nadleznom tijelu drzave ¢Elanice u kojoj korisnik
i / ili pacijent ima sjediste.
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Kullanim igin talimatlar

Hedef hasta grubu
Tedavisi icin bireysel 6lcU kasigi gerektiren tUm
kisiler.

ongoérilen kullanicilar
Dis hekimi

Bilesimle ilgili kalitatif bilgiler:

Oligomerik Uretan akrilat, vinil ester regine,

2.2 Dimetoksi-1,2-difeniletan-1-on veya

2.2 Dimetoksi-2-fenilasetofenon, (+-)-2,3-diok-
so-1,7,7-trimetil-bisiklo-(2,2,1)-heptan
di-bornan-2,3 dion, difenil(2,4,6-tfrimetiloenzoil)-
fosfinoksit, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-on,
2-etilheksil-4-(dimetilamino)benzoat,

2.2 Dietoksiasetofenon, soda kirec cami, amorf
silisik asit, boya maddeleri (Pigment Red 146 = CI
12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red
30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment
Violet 19 = C.I. 73900), aroma maddeleri
(Optamint).

Kantitatif bilgiler:
100 gricerisinde 19 gr akrilat/metakrilat ve 80 gr
cam bulunmaktadir.

Kullanim amaci

First-Tray Kasik, torsiyona dayanikli kisiye 6zel
SlcU kasiklarinin Uretimi igin hazir sablonlar
seklinde isikla sertlesen bir kasik malzemesidir.
Alternatif olarak mevcut daha ince malzeme
(baz plaklar) isirtma plaklannin, okldzal kayitlarin
ve prova dislerin Uretimi icin kullanilabilir.

Endikasyon
Kasik malzemesi:
- Kisiye 6zel kagiklar

Baz plaklar:
- Okluzal kayit
- Prova dis

Kontraendikasonlar

Malzeme, metakrilat icerir.

Metakrilata karsi veya Urdn icerigindeki diger
bilesenlere karsi alerjisi olan hastalarda
kullaniimamalidir.

First-Tray, isik ile kati ve kompakt bir
polimerizat olarak polimerlesir.

Bzel énleyici tedbirler

Sertlesmemis materyal ve engellenmis tabaka ile
her tUrlG g6z ve cilt temasindan kaginin.
Asindirma esnasinda olusan tozdan dolayi
aspirator kullanin!

Hazirhk/imalat

- Kasigin konturlarini model Uzerine ¢izin.

Alt alta gecen kisimlar model Uzerinde ayirnn.

- Olgt maddesinin yeri icin tUm modeli (&rn.
plak mumu ile) ¢ikarnn ve stop noktalarini
kesin.

- Asin kuru bir algrigin modeli hafifce islatin
veya bir model separatérd veya aljinat bazl
separatdr kullanin.

- Baz plagr kutudan cikarin ve kutuyu tekrar
kapatin.

- Baz pladi cikarlmis alg model Uzerine adapte

edin ve 6rnegin bir bisturi ile istediginiz sekilde

kesin.

Baz plak kalintilarndan bir kulp sekli elde edin

ve OlcU kasigina yerlestirin.

Model ile 6lcU kasigini isik cihazina koyun ve

vakumsuz olarak sertlestirin.

- Kasigr modelden alin ve alt kismdan tekrar

polimerize edin.

Vakumsuz polimerizasyon isleminde yapiskan

tabakayi temizlemek igin alkol kullanin.

SUreler:

GuUn isiginda isleme 20 dakika

UV ve LED isik cihazlan polimerizasyon, cihaza
bagl olarak:

Model ve Ust kisim
Model olmadan alt kisim

3-5 dakika
3-5 dakika Son

islem:

- Bireysel 6lcU kasiginin son islemini sert metal
freze ile gerceklestirin ve zmpara kagidi ile
duzlestirin.

Hijyen:

Bireysel First-Tray 6lcU kasiklar ile alinan
kaliplan glutaraldehit bazl dezenfekte edici
solUsyon igerisine koyun. SUre, Ureticinin verdigi
bilgilere gére dedisir.

Hazirlanmis tibbi Urin dis hekimi tarafindan
kullanilir, 8. kalip materyaiiile bireysel 8lcU
kasigrigin.

Dikkat

Urin, dental sektérde kullanimak Uzere
gelistiriimistir ve kullanim icin talimatliar gére
kullanimak zorundadir. Farkl kullanim
sekillerinden kaynaklanan zararlar icin Uretici
sorumluluk kabul etmez. Bunun haricinde
kullanici, dzellikle kullanim igin talimatliar
arasinda yer almiyorsa, 6ngdrilen amagilar igin
malzemeyi kullanmadan énce kendi
sorumlulugunda uygunluk ve kullanilabilirlik
acisindan kontrol etmekle yikimlodor.

Yan etkiler
Istenmeyen yan efkiler bilinmemektedir.

Etkilesimler
UrGnin diger tibbi Urinlerle, ilaclarla veya diger
maddelerle etkilesimi bilinmemektedir.

Saklama
UrGin, 0°C - 22°C sicaklik araliginda depolanmalidir.

Teknik veriler
BUkme mukavemeti en az 130 N/mm?

Son kullanma tarihi
First-Tray'yu son kullanma tarihinden sonra
kullanmayin.

Segenekler

Ust cene sablonu

pembe, 50 adet
mavi, 50 adet
natrel, 50 adet

Bertaraf

Sertlesmemis materyal isik (gUnes 1511 veya suni
151k) ile polimerize edilebilir ve ondan sonra
plastik atik olarak bertaraf edilebilir.

Uriinle baglantih olarak meydana gelen her tiirli
ciddi olay Ureticiye ve uygulayicinin ve/veya
hastanin ikamet ettigi Gye devletin yetkili resmi
kurumuna bildiriimelidir.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
May cause an allergic skin reaction.
Peut provoquer une allergie cutanée.

Puo causare reazioni allergiche alla pelle.
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Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

<
First-Tray

WHCTPYKUMUS NO NPUMEHEHUIO

LleAeBas rpynna NnauMeHToB
Bce AMua, AAS AEYEHMA KOTOPbIX HEOBXOAMMbI
MHAMBUAYQAbHbBIE AOXKKH.

MpeAnoAaraemsii NOAb3OBATEAL
Cromaroaor

KayecTeeHHas uHcpopmaums o coctase
OAMrOMEPHBIM YPETAHAKPHUAAT, CMOAC CAOXHBIX
BWUHMAOBbIX 2COMPOB,
2,2-AMMETOKCH-1,2-AMCPEHNASTAH-1-0OH UAM
2,2-AMMETOKCH-2-CDEHMAAQLLETODEHOH,
(+-)-2,3-am0KCO-1,7,7-TPUMETUA-BULIMKAO-(2,2,1)-T
enTaH-AM-60PHAH-2,3-AMOH,
AUADEHWA(2,4,6-TPUMETUABEH3OMA)POCHOMHOKC
MA, 2-TMAPOKCU-2-METUA-1-CDEHMA-NPONAH-1-0H,
2-3TUATEKCUA-4-( AUMETUACMIH) BEH30aT,

2,2 AMMETOKCMAaLLETOGOEHOH,
HATPUEBO-KUAMEBOE CTEKAO, AMOPHbIN
KPeMHesem, Kpacuteam (nurment Red146 = ClI
12485 / nurmenT Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30
= CI 73360 / nurmenT Blue CI 74160 / nurmeHt
Violet 19 = C.I. 73900), apomatmsatops!
(Optamint).

KoAMyecTBEHHbIE AQHHbIE
B 100 r npoAyKTa coaepxurcs 19 r
akpuaata/metakpuaata i 80 r cTekaa.

First-Tray — 3TO CBETOOTBEPXKAGEMbII AOXKEUHbIN
MATEPUAA B BUAE FOTOBbIX LUABAOHOB AAS
M3roTOBAEHMA yCTOl;I‘iVIBb\X K CKPY4YMBAHUIO
MHAMBMAYOABHBIX OTTUCKHBIX AOXEK. B kayecTse
QAABTEPHATMBBI MOXHO MCMOAB30BATL GoAEE
TOHKMIM MATEPUAA (OC30BbIE MACCTHHDI) AAS
M3rOTOBAEHMA LLIABAOHOB MPMKYCA, PerMcTpaLm
N PUKYCA 1 MPUMEPOK.

Cdpepa npumeHeHus
AOXEUHbBI MATEPUAA:
- UHAMBMAYOABHOS AOXKKO

ba3osble NAQCTMHBI:
- perMcTpaLmMa NpMKyca
- NpUmepKa

MNpoTuBonokasaHus

MaTepran COAEPXMT METAKPUAQT.
MPOAYKT HEAB3S MPUMEHSATL Y NALIMEHTOB C
AAAEPIHEN HO METAKPUACTBI MAM ADYTHE
MHIPEAMEHTbI MPOAYKTA.

Oco6eHHOCTHU NPOAYKTA

Moa aenctemem ceeta First-Tray
noAMMepUsyeTcs, 06pasys TBEPAbIM KOMMAKTHbIM
NoAMMED.

Oco6ble Mepbl NPEAOCTOPOXHOCTH
M3Beraiire AloBOro KOHTAKTA KOXM U FAQ3 C
HEMOAMMEPHM3OBAHHbIM MATEPHUAAOM, B TOM
YUCAE C MHIMOUPOBAHHBIM CAOEM.

AAS YAQAEHUS MblAK, OOPA3yIOLLLENCS NPK
LUAMCDOBAHMM, MCMOAB3YITE BbITAXKHOE
ycTponcTeo!

MoAroToBKa/M3roToBA€HME

- OTmeTbTe KOHTYPbI OYAYLLLEN AOXKKM HO

MOAEAU.

306A0KMPYITE NOAPE3bI HO MOAEAM.

4Y106bl CO3AATE MPOKACAKY AAS OTTMCKHOTO

MATEPUAAQT, 3ABAOKMPYITE MOAEAL LLEAMKOM

(HaNPUMEP, AMCTOM BOCKQ) U BbIDEXbTE

3QrAYLLKM.

- EcAM maTepUaA O4EHb CYXOM, HEHOAOATO

CMOHUTE MOAEAL BOAOK, AMBO MCNOABb3YITE

M30AILMIO MOAEABHOM MACCOM, AMBO

QABIMHATHYIO M30ASLIMIO.

N3BAekmTE BA3MUC 13 KOPOOKK U 3aKpOoMTE

KOpOBKY.

- TocAe OTBEPXAEHMSA TMCNOCOM MOAEAM
QAQNTUMPYHTE K Hel 6A3NC 1 BBIDEXbTE e No
KOHTYPY, MCMOAb3YS, HAMPUMED, CKUABMEAD.

- U3 AMLLHEro marepuanda capopmmpymte

PYHKY M MPUKPENUTE ee K AOXKE.

MOAMMEPU3YITE AOXKKY M MOAEAL CBETOBbIM

npubopom 6e3 BaKyyma.

- CHUMMUTE AOXKY C MOAEAM U eLLle Pa3
MOAMMEPUIYITE HINKHIOIO CTOPOHY.

- TMpu noAMmepmsaumm 6e3 Bakyyma
MCMOAb3YITE CMMPT AAR YAQAEHMS BA3KOTO
cAos.

Bpems paboTtsl
Pabortarire npu AHEBHOM CBeTe 20 MUHYT
MoAMMEPM3aUMA YABTDAGOMOAETOBBIM MAM
CBETOAMOAHbIM MCTOYHMK CBETA, B 3ABUCUMOCTH
OT YCTPOMCTBA.

Bepx AOXKKM, C MOAEABIO
Hu3 AoxKM, 6€3 moaeAn

3-5 MUHYT
3-5 MUHYT

ObpaboTka

- OBpabaThiBANTE UHAMBUAYAABHYIO AOXKKY
KAPBMAO-BOABCOPAMOBBIMM COPE3AMM 1
HOXKAQHHOM BYMAron.

MrmeHa

MlomMecTuTe CAEMKM C UHAMBUAYQABHBIMM
AOXKAMM First-Tray B A€3MHCOULMPYIOLLLMIA
[PACTBOP HQ OCHOBE AYTAPAABAEIMAQL.
MPOAOAXHUTEABHOCTL OBPABOTKM CM. B
MHCTPYKUMM NMPOM3BOAUTEAS.

[OTOBbIN MEAMLMHCKMIA MPOAYKT MCMOAB3YETCS
CTOMATOAOTOM, HaNPUMEP, AAS M3FOTOBAEHMA
MHAMBUAYOAbHBIX OTTMCKHBIX AOXKEK.

BHuMaHMe

MPOAYKT NPEAHA3HAYEH AAS CTOMATOAOTHM 1
AOAXEH MCMOAB3OBATLCS B COOTBETCTBMM C
MHCTPYKUMAMM. MPOM3BOAMTEAL HE HeceT
OTBETCTBEHHOCTM 3Q YLLLEPO, BO3HMKLLMIA B
pe3yAbTaTe HECOBAIOAEHMS UHCTPYKLIMIA. Kpome
TOrO, NOAb30BATEAL OBA3AH MOA AMYHYIO
OTBETCTBEHHOCTb M3Y4MTb MATEPUAA U NPUHATL
peLLeHue O CTeMneHu ero NPUroAHOCTU 1
BO3MOXHOCTM MCMOAB3OBAHMS B KAXKAOM CAYYQE,
0COBEHHO ECAM 3TO HE OTOBOPEHO B
MHCTPYKLMK MO MPUMEHEHUIO.

MoGouHble achcbexTbl
MHOOPMALIMG O HEXXEAQTEAbHBIX MOBOYHBIX
2cbdpekTax OTCYTCTBYET.

CoBmecTUMOCTb

AQHHbBIE O COBMECTUMOCTH MPOAYKTQ C ARYTMMM
MEANUMHCKMMM NPDOAYKTAOMMU, AEKAPCTBEHHbBIMM
NPEenapaTtamm AU APYTMMK BELLLECTBAMM
OTCYTCTBYIOT.

XpaHeHune
MPOAYKT AOAXEH XPAHMTLCA NPU TeMneparype
o10°C A0 22°C.

TeXHUYEeCK1E XAPAKTEPUCTUKM
MPOYHOCTb Ha U3TMB MIMH. 130 H/mm?

MUHUMOABHBIA CPOK XPOHEHUSA
MpoaykT First-Tray He CA€AYET MCNOAB30BATH
MOCA€ AQTbl UCTEYEHMS CPOKA FOAHOCTH.

BapuaHTbl

BepXxHA YEAIOCTb-LUABAOH

po30BbIA, 50 LWT.
CUHMIA, 50 LT,
HATYPAAbHbIM, 50 LUIT.

[REF|2810020
[REF|2810034

YTuansauus

HeoTtsep>XAEHHbIN MATEPUAA MOXKHO
NOAVMEPM30BATH MOA AEMCTBUEM CBETA
(COAHEYHbIM MAM MCKYCCTBEHHbIM CBET), O 3aTEM
YTUAMBMPOBATb KOK MACCTUKOBBIE OTXOAbI.

O AloGbIX Cepbe3HbIX MHLIMAEHTAX, CBA3AHHbIX C
NPOAYKTOM, HE06X0AMMO coobLLaTh
NPOM3BOAUTEAIO, O TAKXKE B KOMNETEHTHbIN
OPraH roCYAQpPCTBA-HAEHA, FPAXAQHAMM
KOTOPOTO SBASIIOTCS MOAb3OBATEAL U/MAM
NAUMEHT.
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